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EVICROL™

Chemically-Cured Macrofi lled Composite 

Characteristics:
Bi-component fi lling composite for the construction of durable aesthetic 
fi llings. Available in four colour shades (basic shade No 21 three additional 
shades - 25, 27 and 45). The composition substance is a combination of 
high-molecular materials and a transparent anorganic fi ller. Firm linking of 
both components by a chemical bond has resulted in good psysical-
chemical properties allowing multipurpose application possibilities.

Indications:
Mechanical properties of EVICROL nearly reach those of amalgam which 
results in substantially broad application possibilities in restorative dentistry. 
EVICROL is most often used for making fi llings of class III. and V. according 
to Black (carries on contact surface of the incisors and cuspids and tooth 
neck carries). Apart from that, EVICROL can also be used for fractured 
incisal edges (class IV.).

Contraindications: 
Unsuitable indication in the distal part with increased strain.

Side eff ects: 
Not described.

Mixing ratio: 

In volume: 2 drops of the liquid + 2 scoops of the powder
In weight: 0,5 ml of the liquid + 1,5 g of the powder

Application:
• Prepare the material by mixing the powder with the liquid componet on 

a mixing paper slab using a plastic friction spatula. Mixing with a metal 
spatula is not recommended for it leades to metal erosion resulting in the 
composite colouring. The correct mixing ratio is achieved by measuring 
the same number of liquid drops as of levelled measuring spoon of 
powder. In most cases, 2 drops of liquid and 2 levelled measuring spoon 
of powder are started with. The weight ratio is 1,5 g of powder to 0,5 g 
of liquid. The prepared mixture has a paste character, the surface of the 
mixed material is mildly matte and when friction spatula is drawn off , 
the material stretches easily. To mix a dose of EVICROL prepared from 
2 drops, 30 - 40 seconds are needed. The prepared mixture remains 
workable for about 1 minute at mouth temperature. Solidifying (ideally 
under a matrix) follows afterwards which takes about 2 minutes. It is 
necessary to leave the fi lling resting during this period and after another 
3 minutes it is possible to start further working of the fi lling. The cavity 
shall be prepared in the usual manner. It is benefi cial to bevel the surface 
enamel somewhat so as to enlarge the contact surface between the 
composite and the enamel. 

• Common underfi lling materials such as zinc-phosphate ADHESOR 
cement or ADHESOR CARBOFINE polycarboxylate cement,are used as 
cavity liners undercoat EVICROL. Zinc-oxide eugenol cement CARYOSAN 
cannot be used for this purpose. The liner must protect the whole 
surface area of the exposed dentine! Following liner solidifi cation, the 
enamel margin shall be etched with EVICROL etching liquid (enclosed 
in package) which shall be applied using a cotton wool wick and left to 
act for 60 seconds. Eff ective enamel etching is the substantial condition 
of microretention connection of the EVICROL fi lling to the enamel. In 
practise, successful etching is apparent as matte change of the enamel 
surface. In some cases of very resistant enamel, etching must be 
performed repeatedly. The etching liquid can be removed by thorough 
rinsing in water (10 - 20 seconds). 

• Following drying, fi ll the cavity with a slight excess of EVICROL. The 
best quality fi lling surface can be obtained by solidifying under a celone 
strip (cellulose acetate) e.g. in class III. cavities., under a polyethylene 
foil (in class I. cavities with occlusion) or under a matrix (in class V. and 
IV. cavities). Foil can be removed after 2 minutes of solidifi cation and 
the fi lling can be further shaped using a bur following another 3 minutes 
and/or polished with „DEPURAL NEO paste“ mixed with vaseline. 
Correct working procedure mixture results in reliable and permanent 
microretention junction of Evicrol with the enamel.

Notice: 
Do not apply in close pulp proximity.

Waste material disposal: 
Dispose of unused powder and its packaging with ordinary worksite waste. 
Residues of unused liquid should be transferred to a company authorized 
to dispose of waste materials or dispose of it in an incineration plant for 
dangerous waste. Do not pour the liquid into the public sewage system. 

Warning:
Liquid: H319 Causes serious eye irritation. H315 Causes skin irritation. 
H335 May cause respiratory irritation. H317 May cause an allergic skin 
reaction. H411 Toxic to aquatic life with long lasting eff ects.
P262 Do not get in eyes, on skin, or on clothing. P270 Do no eat, drink or 
smoke when using this product. P273 Avoid release to the environment.
Powder: H372 Causes damage to organs (lungs) through prolonged or 
repeated exposure H319 Causes serious eye irritation. H317 May cause an 
allergic skin reaction. H400 Very toxic to aquatic life. 
P262 Do not get in eyes, on skin, or on clothing. P273 Avoid release to the 
environment.
Etching liquid: H314 Causes severe skin burns and eye damage. 
P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face 
protection.

Storing: 
Store in a dry and dark place at 5 °C to 25 °C, in a well sealed container.

Shelf-life: 
2 years

Packing:
1 x 40 g powder - basic shade No 21
3 x 10 g powder -additional shades No 25, 27, and 45
1 x 26 g liquid
1 x 14 g EVICROL etching liquid
30 friction spatulas
1 block of friction papers slab
1 powder measuring spoon

Last revision date: 22.11.2017

EVICROL™

Chemicky tuhnoucí makrofi lní kompozit 

Charakteristika: 
Dvousložkový kompozitní výplňový materiál ke zhotovení trvanlivých 
estetických výplní. Vyrábí se ve čtyřech barevných odstínech (základní 
odstín č. 21 a tři doplňkové odstíny č. 25, 27, 45). Podstatou hmoty je 
kombinace vysokomolekulárních látek s transparentním anorganickým 
plnidlem. Pevným spojením obou složek chemickou vazbou bylo dosaženo 
dobrých fyzikálně chemických vlastností, které dávají hmotě mnohostranné 
aplikační možnosti.

Indikace:
EVICROL má mechanické vlastnosti blížící se hodnotám charakteristické pro 
amalgámy a tím značně široké aplikační možnosti v záchovné stomatologii. 
Nejčastěji se EVICROL používá ke zhotovení výplní III. a V. třídy dle Blacka 
(kazy na styčných plochách řezáků a špičáků a krčkové kazy). Kromě toho 
lze EVICROL použít i pro růžkové defekty, IV. třída.

Kontraindikace:
Nevhodná indikace v distálním úseku se zvýšenou zátěží.

Nežádoucí účinky:
Nejsou popsány.

Mísící poměr: 

objemový: 2 kapky liq. + 2 odměrky prášku
hmotnostní: 0,5 g liq. + 1,5 g plv.

Zpracování: 
• Hmota se připravuje mísením prášku s tekutinou na papírovém bločku 

pomocí třecí lopatky z plastů. Nedoporučuje se mísení kovovou třecí 
lopatkou, protože dochází k otěru kovu a tím ke zbarvování kompozitu. 
Správného mísícího poměru dosáhneme dávkováním stejného množství 
kapek tekutiny a zarovnaných odměrek prášku. Namíchaná směs má 
pastovitý charakter, povrch rozmísené hmoty je pak mírně matný a při 
oddálení třecí lopatky se za ní snadno vytahuje. K rozmísení dávky 
přípravku EVICROL ze 2 kapek tekutiny je zapotřebí asi 30 - 40 s. 
Namíchaná směs zůstává při teplotě úst asi 1 minutu zpracovatelná. Pak 
dochází k tuhnutí (nejlépe pod matricí), které trvá asi 2 minuty. Během 
této doby je nutné ponechat výplň v klidu a po dalších 3 minutách výplň 
případně dále opracovat. Kavita se upraví běžným postupem. Je výhodné 
poněkud zkosit na povrchu sklovinu, aby se zvětšila její styčná plocha 
s kompozitem. 

• K podkládání přípravku EVICROL se používají běžné podložkové 
materiály jako zink-fosfátový cement ADHESOR nebo polykarboxylátový 
cement ADHESOR CARBOFINE. Nelze použít zinkoxid-eugenolový 
cement CARYOSAN. Podložka musí pokrývat celý povrch obnaženého 
dentinu! Po ztuhnutí podložky se sklovinné okraje naleptají leptacím 
roztokem EVICROL (součást balení), který se nanese pomocí chomáčku 
vaty a ponechá působit 60 sec. Účinné naleptání skloviny je základní 
podmínkou mikroretenčního připojení výplně z materiálu EVICROL 
ke sklovině. V praxi je naleptání patrné zmazovatěním povrchu zubní 
skloviny. V některých případech, u velmi rezistentní skloviny, je nutné 
leptání opakovat. Leptací roztok se odstraní důkladným opláchnutím 
vodou (10 - 20 sec). 

• Po vysušení se kavita zaplní přípravkem EVICROL v mírném přebytku. 
Nejkvalitnějšího povrchu výplně se dosáhne při tuhnutí pod celonovou 
páskou (acetát celulosy) např. u kavity III. třídy, pod polyethylenovou 
folií (u kavit I. třídy se skousnutím) nebo pod matricemi (u kavit V. a IV. 
třídy). Po 2 minutách tuhnutí lze folii sejmout a po dalších 3 minutách 
zhotovenou výplň dále opracovat brouskem, případně ještě vyleštit 
přípravkem „DEPURAL NEO pasta“ smísenou s vaselinou. Při správném 
pracovním postupu (nepřehuštěná směs, dobře naleptaná sklovina) má 
výplň z přípravku EVICROL spolehlivé a trvalé mikroretenční připojení ke 
sklovině. 

Upozornění: 
Neaplikovat v těsné blízkosti dřeně.

Zneškodnění odpadu:
Nepoužitý zbytek práškového podílu a obal likvidujte společně s běžným 
odpadem vznikajícím na pracovišti. Tekutinu předejte fi rmě oprávněné 
nakládat s odpady nebo předejte do spalovny nebezpečných odpadů. 
Tekutinu nevylévejte do kanalizace. 

Varování:
Tekutina: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. 
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H317 Může vyvolat 
alergickou kožní reakci. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými 
účinky.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. P270 Při používání tohoto 
výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P273 Zabraňte uvolnění do životního 
prostředí.

Prášek: H372 Způsobuje poškození orgánů (plíce) při prodloužené nebo 
opakované expozici. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H317 Může 
vyvolat alergickou kožní reakci. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. P273 Zabraňte uvolnění 
do životního prostředí.
Leptací roztok: H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/
obličejový štít. 

Skladování: 
V suchu a temnu, při teplotě od 5 do 25 °C, v dobře uzavřeném obalu. 

Doba použitelnosti: 
2 roky

Balení: 

1 x 40 g prášek - základní odstín č. 21
3 x 10 g prášek - doplňkové odstíny č. 25, 27, 45
1 x 26 g tekutina
1 x 14 g EVICROL leptací roztok
30 ks třecí lopatky
1 bloček třecích papírků
1 odměrná lžička na prášek

Datum poslední revize: 22.11.2017

EVICROL™

Chemicky tuhnúci makrofi lný kompozit 

Charakteristika:
Dvojzložkový kompozitný výplňový materiál na zhotovenie trvanlivých 
estetických výplní. Vyrába sa v štyroch farebných odtieňoch, (základný 
odtieň č. 21 a tri doplnkové odtiene č. 25, 27, 45). Podstatou hmoty je 
kombinácia vysokomolekulárnych látok s transparentne anorganickým 
plnidlom. Pevným spojením oboch zložiek chemickou väzbou sa dosiahli 
dobré fyzikálnochemické vlastnosti, ktoré dávajú hmote mnohostranné 
aplikačné možnosti.

Indikácie:
EVICROL má mechanické vlastnosti blížiace sa hodnotám amalgámu a tým 
aj značne široké aplikačné možnosti v záchovnej stomatológii. Najčastejšie 
sa EVICROL používa na prípravu výplní do kavít tretej a piatej triedy podľa 
Blacka (kazy na styčných plochách rezákov a špičiakov a krčkové kazy). 
Okrem toho EVICROL možno použiť aj na rožkové defekty (štvrtá trieda).

Kontraindikácie: 
Nevhodná indikácia v distálnom úseku so zvýšenou záťažou.

Nežiadúce účinky: 
Nie sú popísané.

Miešací pomer: 
objemový: 2 kvapky tekutiny + 2 odmerky prášku
váhový: 0,5 g tekutiny + 1,5 g prášku

Spracovanie:
• Hmota sa pripravuje miesením prášku s tekutinou na papierovom 

bločku pomocou trecej lopatky z umelých hmôt. Neodporúča sa 
miešanie kovovou trecou lopatkou, pretože dochádza k oteru kovu, 
a tým ku sfarbovaniu kompozitu. Správny pomer zmiešania dosiahneme 
dávkovaním rovnakého množstva kvapiek tekutiny a zarovnaných 
odmeriek prášku. Vo väčšine prípadov sa vychádza z 2 kvapiek tekutiny 
a 2 zarovnaných odmeriek prášku. Hmotnostný objem je 1,5 g prášku 
a 0,5 g tekutiny. Namiešaná zmes má pastovitý charakter, povrch 
rozmiesenej hmoty je potom mierne matný a pri oddialení trecej lopatky 
sa za ňou ľahko vyťahuje. Na rozmiesenie dávky prípravku EVICROL z 2 
kvapiek tekutiny potrebujeme asi 30-40 sec. Namiešaná zmes zostáva pri 
teplote úst spracovateľná asi 1 minútu. Potom začína tuhnúť (najlepšie 
pod matricou). Tuhnutie trvá asi dve minúty a počas jeho priebehu je 
nutné ponechať výplň v pokoji. Po troch nasledujúcich minútach môžeme 
prípadne ďalej výplň opracúvať. Kavitu upravíme bežným postupom. Je 
výhodné trochu skosiť sklovinu na povrchu, aby sa zväčšila jej styčná 
plocha s kompozitom.

• Na podkladanie prípravku EVICROL používame bežné podložkové 
materiály ako zinko-fosfátový cement ADHESOR alebo polykarboxylátový 
cement ADHESOR CARBOFINE. Nemôžeme ale použiť zinkoxid-
eugenolový cement CARYOSAN. Podložka musí pokryť celý povrch 
odkrytého dentinu! Po stuhnutí podložky sklovinné okraje naleptáme 
leptacím roztokom EVICROL (súčasť balenia), ktorý nanesieme pomocou 
chumáčika vaty a necháme pôsobiť 60 sekúnd. Účinné naleptanie 
skloviny je základnou podmienkou pre mikroretenčné pripojenie výplne 
z Evicrolu ku sklovine. V praxi sa naleptanie prejaví zmatnením povrchu 
zubnej skloviny. V niektorých prípadoch u veľmi rezistentnej skloviny 
je nutné leptanie opakovať. Leptací roztok sa odstráni dôkladným 
opláchnutím vodou (10-20 sec).

• Po vysušení kavitu zaplníme prípravkem EVICROL s miernym prebytkom. 
Najkvalitnejší povrch výplne docielime pri tuhnutí pod celónovou páskou 
(z acetátu celulozy) napr. u kavity tretej triedy, pod polyetylénovou fóliou, 
(u kavit prvej triedy so zahryznutím), alebo pod matricami (u kavit piatej 
a štvrtej triedy). Po dvoch minútach tuhnutia môžeme sňať fóliu a po 
ďalších 3 minútach zhotovenú výplň ďalej opracovať brúskou, prípadne 
ešte vyleštiť prípravkom „DEPURAL NEO pasta“ zmiešanou s vazelínou. 
Po správnom pracovnom postupe (neprehustená zmes, dobre naleptaná 
sklovina) výplň z Evicrolu má spoľahlivé a trvalé mikroretenčné pripojenie 
ku sklovine.

Upozornenie: 
Neaplikovať v tesnej blízkosti zubnej drene.

Zneškodnenie odpadu: 

Nepoužitý zbytok práškového podielu a obal likvidujte spoločne s bežným 
odpadom, ktorý vzniká na pracovisku. Tekutinu odovzdajte fi rme, ktorá 
je oprávnená manipulovať s odpadmi alebo odovzdajte do spaľovne 
nebezpečných odpadov. Tekutinu nevylievajte do kanalizácie.

Varovanie:
Tekutina: H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H315 Dráždi kožu. 
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H317 Môže vyvolať 
alergickú kožnú reakciu. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými 
účinkami.
P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. P270 Pri 
používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. P273 Zabráňte uvoľneniu 
do životného prostredia.
Prášok: H372 Spôsobuje poškodenie orgánov (pľúce) pri dlhšej alebo 
opakovanej expozícii. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H317 Môže 
vyvolať alergickú kožnú reakciu. H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. P273 Zabráňte 
uvoľneniu do životného prostredia.
Leptací roztok: H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu 
tváre. 

Skladovanie: 
Na suchom a tmavom mieste, pri teplote od 5 °C do 25 °C, v dobre 
uzatvorenom obale.

Doba použiteľnosti: 
2 roky

Balenie:
1x40 g prášok - základný odtieň č. 21
3x10 g prášok - doplnkové odtiene č. 25, 27, 45
1x26 g tekutina
1x14 g EVICROL leptací roztok
30x trecie lopatky
1 bloček trecích papierikov
1 odmerná lyžička na prášok

Dátum poslednej revízie: 22.11.2017

EVICROL™

Selbsthärtendes Macrofi ll Komposit 

Charakteristik:
Es handelt sich um einen Zweikomponenten-Komposit-Füllungsmaterial zur 
Herstellung dauerhafter ästhetischer Füllungen. Er wird in vier Farbtönen 
hergestellt /Grundfarbton Nr. 21 und drei Zusatzfarbtöne Nr. 25, 27, 45/. 
Dem Werkstoff  liegt eine Kombination hochmolekularer Stoff e mit einem 
transparenten anorganischen Füllstoff  zugrunde. Durch feste Verbindung 
der beiden Komponenten mittels chemischer Bindung konnten sehr gute 
physiko-chemische Eigenschaften erzielt werden, wie dem Werkstoff  
vielseitige Anwendungsmöglichkeiten verleihen.

Indikationen:
EVICROL weist mechanische Eigenschaften auf, die den Amalgamwerten 
naheliegen und ihm somit breite Anwendungsmöglichkeiten in der 
konservierenden Zahnheilkunde eröff nen. Am häufi gsten wird EVICROL zur 
Herstellung von Füllungen dritter und fünfter Klasse nach Black /Karies auf 
den Kontaktfl ächen von Schneide- und Eckzähnen und Zahnhalskaries/ 
angewandt. Ausserdem kann von EVICROL auch für Eckendefekte/vierte 
Klasse/ Gebrauch gemacht werden. 

Kontraindikationen:
Ungeeignete Indikation im Distalbereich mit höherer Belastung.

Unerwünschte Wirkungen: 
Bisher keine beschrieben.

Das Mischverhältnis: 

Volumenverhältnis: 2 Tropfen Flüssigkeit + 2 Messlöff el Pulver
Gewichtsverhältnis: 0,5 g Flüssigkeit + 1,5 g Pulver

Art der Anwendung:
• Der Werkstoff  ist durch Vermischung des Pulvers mit der Flüssigkeit auf 

einem Papier-Anrührblöckchen mit Hilfe eines Plaststoff -Anrührspatels 
zu verarbeiten. Es empfi ehlt sich nicht, die Mischung mit einem 
Metall-Anrührspatel vorzunehmen, weil es zu einem Metallabrieb und 
dadurch zur Verfärbung des Composite-Werkstoff s kommt. Ein richtiges 
Mischverhältnis erzielt man durch Dosierung einer gleichen Menge von 
Flüssigkeitstropfen und geebneten Pulver-Messlöff eln. In der Mehrzahl 
der Fälle geht man von 2 Tropfen Flüssigkeit und 2 geebneten Messlöff eln 
Pulver aus. Das Massevolumen beträgt 1,5 g Pulver und 0,5 g Flüssigkeit. 
Das angerührte Gemisch weist einen pasteförmigen Charakter auf, die 
Oberfl äche des angerührten Werkstoff s sieht leicht matt aus und beim 
Entfernen des Anrührspatels zieht sich ihm leicht nach. Zur Vermischung 
einer Evicroldosis aus 2 Flüssigkeitstropfen sind etwa 30 bis 40 Sekunden 
notwendig. Das angerührte Gemisch bleibt bei Mundtemperatur etwa 
1 Minute lang verarbeitungsfähig. Danach tritt der Härtungsvorgang /
vorzugsweise unter einer Matrize/ein, dessen Dauer etwa 2 Minuten 
beträgt. Während dieser Zeit muss die Füllung in Ruhe belassen werden 
und nach weiteren 3 Minuten kann sie eventuell weiter bearbeitet werden. 
Die Aufbereitung der Kavität ist in üblicher Weise vorzunehmen. Es 
empfi ehlt sich, den Zahnschmelz auf der Oberfl äche etwas abzuschrägen, 
damit die Kontaktfl äche mit dem Composite-Werkstoff  vergrössert wird.

• Zur Evicrol-Unterfüllung können übliche Unterfüllungswerkstoff e wie 

der Zink-Phosphatzement ADHESOR oder der Polykarboxylatzement 
ADHESOR CARBOFINE angewandt werden. Vom Zinkoxid-
Eugenolzement CARYOSAN darf aber keinesfalls Gebrauch gemacht 
werden. Die Unterfüllung muss die ganze Oberfl äche des blossgelegten 
Dentins bedecken! Nach erfolgter Erhärtung der Unterfüllung ätzt man 
die Zahnschmelzränder mit der mitgelieferten Evicrol-Ätzlösung an, die 
man mit einem Wattebäuschel auftragen und 60 Sekunden lang einwirken 
lassen muss. Eine wirksame Anätzung des Zahnschmelzes stellt die 
Grundbedingung für eine einwandfreie Mikroretentionsverbindung der 
Evicrol-Füllung mit dem Zahnschmelz dar. In der Praxis lässt sich die 
Anätzung am Mattigwerden der Zahnschmelzoberfl äche erkennen. In 
einigen Fällen - bei sehr resistentem Zahnschmelz - muss der Ätzvorgang 
wiederholt werden. Die Beseitigung der Ätzlösung ist mit kräftigem 
Wasserstrom /etwa 10-20 Sekunden lang/ vorzunehmen. 

• Nach erfolgter Abtrocknung ist die Kavität mit EVICROL in mässigem 
Überschuss zu füllen. Die beste Qualität der Füllungsoberfl äche erreicht 
man beim Härtungsvorgang unter einem Celonstreifen /Zellstoff azetat/, z. 
B. bei Kavitäten dritter Klasse, unter einer Polyäthylenfolie /bei Kavitäten 
erster Klasse mit Zusammenbiss/ oder unter Matrizen /bei Kavitäten 
fünfter und vierter Klasse/. Nach 2 Minuten Härtung kann man die 
Folie entfernen und die fertiggestellte Füllung nach weiteren 3 Minuten 
mit einem Schleifstein oder zusätzlich noch mittels des mit Vaseline 
gemischten Präparates „DEPURAL NEO Paste“ weiter bearbeiten. Bei 
Einhaltung des vorschriftsgemässen Arbeitsvorgangs /nicht zu dickes 
Gemisch, richtig angeätzter Zahnschmelz/ weist die Evicrol-Füllung 
eine zuverlässige und dauerhafte Mikroretentionsverbindung mit dem 
Zahnschmelz auf.

Zur Beachtung: 
Evicrol darf in der Nähe der Zahnpulpa nicht angewandt werden.

Entsorgung: 
Den ungenutzten Rest des Pulvers und die Verpackung mit dem 
üblichen am Arbeitsplatz entstehenden Abfall entsorgen. Der Rest von 
unverbrauchter Flüssigkeit ist an die zur Abfallentsorgung zuständige Firma 
zu übergeben oder es muss in einer Verbrennungsanlage für gefährliche 
Abfallstoff e unschädlich gemacht werden. Die Flüssigkeit niemals in die 
Kanalisation gießen. 

Warnhinweis:
Liquidform: H319 Verursacht schwere Augenreizung. H315 Verursacht 
Hautreizungen. H335 Kann die Atemwege reizen. H317 Kann allergische 
Hautreaktionen verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit 
langfristiger Wirkung.
P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen 
lassen. P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. 
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Pulverform: H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter 
Exposition H319 Verursacht schwere Augenreizung. H317 Kann allergische 
Hautreaktionen verursachen. H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen 
lassen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ätzlösung: H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere 
Augenschäden. 
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz 
tragen.

Lagerung: 
In trockenen und dunklen Lagerräumen bei Temperaturen von 5 - 25 °C in 
gut verschlossener Verpackung lagern.

Brauchbarkeitsdauer: 
2 Jahre

Packungsgrösse:
1 x 40 g Pulvis-Grundfarbton Nr. 21
3 x 10 g Pulvis-Zusatzfarbtöne Nr. 25, 27, 45
1 x 26 g Liquidum
1 x 14 g Evicrol-Ätzlösung
30 x Anrührspatel
1 Papier-Anrührblöckchen
1 Pulver-Messlöff el

Datum der letzten Revision: 22.11.2017

EVICROL™

Макрофильный композит химического 
отверждения 

Характеристика:
Композиционный наполнительный материал, состоя из 2-ух 
частей, предназначен для изготовления постоянных эстетических 
наполнителей. Изготавливается в 4-ёх цветовых оттенках (основной 
оттенок № 21 и три дополнительных оттенка: № 25, № 27, № 45). 
Основанием материала является комбинация высокомолекулярных 
веществ с прозрачным неорганическим наполнителем. Прочным 
соединением обеих составных частей химической связью было 
достигнуто хороших физико-химических свойств, которые дают 
материалу возможности многостороннего применения.

Показания:
ЭВИКРОЛ имеет механические свойства, приближающиеся по своим 
значениям амальгаме, что значительно расширяет возможности его 
применения в стоматологии. Чаще всего ЭВИКРОЛ используется 
для изготовления наполнителей третьего и пятого класса по Блеку 
(кариозы на смежных соприкасающихся поверхностях резцов, клыков 
и зубных шеек). Кроме того, ЭВИКРОЛ можно использовать и для 
уголковых дефектов (четвёртый класс).

Противопоказания:
Материал является непригодным для использования его в более 
удалённых местах с повышенной нагрузкой. 

Побочные эффекты:
не описаны.

Соотношение при замешивании: 

Объёмное: 2 капли жидкости + 2 мерки порошка
Весовое: 0,5 g жидкости + 1,5 g порошка

Изготовление:
• Масса приготавливается смешиванием порошка с жидкостью на 

блокнотовой бумажке при помощи растирательной пластмассовой 
лопатки. Не рекомендуется проводить смешивание металлической 
растирательной лопаткой, потому что происходит истирание 
металла, что приводит к окраске композиционного материала. 
Правильного соотнония смеси достигнем путём дозирования 
одинакового количества капель жидкости и наполненных вровень с 
краями мерных ёмкостей порошка. В большинстве случаев исходят 
из 2 капель жидкости и 2 наполненных вровень с краями мерных 
ёмкостей порошка. Объём массы составляет 1,5 г порошка и 0,5 г 
жидкости. Перемешанная смесь имеет пастообразный характер, 
поверхность перемешанной массы является слегка матовой и при 
вынимании растирательной лопатки легко за ней тянется. Для 
смешивания дозы Эвикрола с 2-мя каплями жидкости необходимо 
приблизительно 30 - 40 секунд. Перемешанная смесь остаётся в 
состоянии обрабатываемости при температуре рта приблизительно 
в течение 1 минуты. Потом начинается затвердевание (лучше всего 
под матрицой), которое длится приблизительно 2 минуты. В течение 
этого времени необходимо оставить наполнитель в состоянии 
покоя, а по истечении дальнейших 3 минут произвести необходимую 
обработку. Дефектное отверстие зуба обработается обычным 
способом. Выгодным является скосить немного поверхность 
зубной эмали, чтобы увеличилась площадь её соприкосновения с 
материалом. 

• Для подкладывания под ЭВИКРОЛ используются обычные 
подкладные материалы такие как цинкфосфатный цемент АДГЕЗОР 
или поликарбоксилатный цемент АДГЕЗОР КАРБОФАЙН. Нельзя 
использовать цинкоксид-эвгенольный цемент КАРИОСАН. 
Подкладной материал должен покрывать всю поверхность 
обнажённого дентина! После затвердения подкладного материала 
эмальные края зуба протравятся едким раствором ЭВИКРОЛ 
(составная часть упаковки), который нанесётся при помощи 
кусочка ваты и оставится для воздействия в течение 60 секунд. 
Эффективное протравление зубной эмали является основным 
условием микроретенсионного присоединения зубного наполнителя 
из Эвикрола к эмали. В практике протравление проявится в виде 
матирования поверхности зубной эмали. В некоторых случаях, при 
очень стойкой зубной эмали, необходимо протравление повторить. 
Едкий раствор устраняется тщательным ополаскиванием водой 
(10 - 20 сек.). 

• После высушивания дефектное отверстие зуба заполнится 
Эвикролом с небольшим избытком. Наиболее качественная 
поверхность наполнителя получится при затвердении под 
целлоновой полоской (ацетат целлюлозы), на пример, у дефектного 
отверстия третьего класса, под полиэтиленовой плёнкой (у 
дефектных зубных отверстий первого класса со стиснутыми 
зубами), или под матрицами (у дефектных отверстий пятого и 
четвёртого класса). По истечении 2 минут затвердевания можно 
плёнку снять, а по истечении дальнейших 3 минут приготовленный 
наполнитель обработать бруском или же ещё отполировать 
средством “ ДЕПУРАЛ НЕО pasta“, смешанным с вазелином. При 
правильном рабочем методе (нечрезмерное сгущение смеси, хорошо 
протравленная зубная эмаль) наполнитель из Эвикрола надёжно и 
прочно микроретенсионным способом соединится с зубной эмалью.

Примечание :
не применять в непосредственной близости мягких тканей.

Утилизация отходов:
Неиспользованные излишки порошка и упаковку утилизировать 
совместно с обычным мусором. Жидкость передать фирме, имеющей 
право манипулировать с отходами или следует утилизировать путём 
сжигания опасных веществ. Жидкость не выливать в канализацию.

Предупреждение:
Жидкость: H319 Вызывает сильное раздражение глаз. 
H315 Раздражает кожу. H335 Может вызвать раздражение 
дыхательных путей. H317 Может вызвать аллергическую реакцию 
на коже. H411 Токсичен для водных организмов с долгосрочными 
последствиями.
P262 Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. P270 При 
использовании данного продукта запрещается принимать пищу, пить и 
курить. P273 Избегайте попадания в окружающую среду.
Порошок: H372 Вызывает повреждение органов в результате 
длительного или многократного воздействия. H319 Вызывает сильное 
раздражение глаз. H317 Может вызвать аллергическую реакцию на 
коже. H400 Чрезвычайно токсичен для водных организмов.
P262 Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. 
P273 Избегайте попадания в окружающую среду.
ЭВИКРОЛ едкий раствор: H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и 
повреждения глаз.
P280 Пользуйтесь защитными перчатками/защитной одеждой/
защитными очками/защитным щитком для лица.

Хранение: 

В сухом и тёмном месте при температуре от 5 до 25 °C в хорошо 
закрытой упаковке. 

Срок хранения: 
2 года

Упаковка:
1 х 40 г порошок - основной оттенок № 21
3 х 10 г порошок - дополнительные оттенки № 25, № 27 и № 45
1 х 26 г жидкость
1 х 14 г ЭВИКРОЛ едкий раствор
30 x пестики для растирания
1 блокнота бумажек для растирания
1 мерная ложка для порошка

Дата последней ревизии: 22.11.2017

EVICROL™

Макрофiльний композит 
хiмiчної полімеризації 

Характеристики:
Двокомпонентний реставраційний композит для створення витривалих 
естетичних реставрацій. Доступний в чотирьох відтінках (базовий 
відтінок №21, три додаткові відтінки – 25, 27 та 45). Склад матеріалу – 
комбінація високомолекулярних матеріалів та прозорого неорганічного 
наповнювача. Надійне поєднання обох компонентів механізмом 
хімічної адгезії призвело до гарних фізико-хімічних властивостей, що 
дозволяють можливість багатофункціонального використання.

Показання:
Механічні властивості EVICROL майже подібні до амальгами, що надає 
можливості широкого використання у реставраційній стоматології. 
EVICROL найчастіше використовується для створення реставрацій по 
ІІІ та V класам за Блеком (карієс на контактних поверхнях різців та ікол, 
та пришийковий карієс). Крім цього, EVICROL можна застосовувати для 
відновлення ріжучого краю (клас ІV).

Протипоказання:
Небажане використання на жувальних зубах з сильним 
навантаженням.

Побічні ефекти:
Не описані.

Пропорція для змішування:
По об’єму: 2 краплини рідини + 2 ложки порошку
По вазі: 0.5мл рідини + 1.5гр порошку

 Використання:
• Підготуйте матеріал шляхом змішування порошку та рідини 

па блокноті для замішування пластиковим гнучким шпателем. 
Замішування металевим шпателем не рекомендується, оскільки 
кородивні властивості металу можуть призвести до забарвлення 
композиту. Коректна пропорція змішування досягається шляхом 
відмірювання рівної кількості краплин рідиини та ложок порошку. 
В більшості випадків, для початку змішують 2 краплини рідини та 2 
ложки порошку. У ваговому співвідношенні – 1.5гр порошку до 0.5мл 
рідини. Готова суміш має властивості пасти, поверхня матеріалу 
середньо матова та матеріал легко розтягується шпателем. Для 
замішування порції EVICROL з двох краплин потрібно 30-40 секунд. 
Приготована суміш має 1 хвилину робочого часу при температурі 
ротової порожнини. Фаза твердіння (ідеально під матрицею) наступає 
потім та займає 2 хвилини. Необхідно залишити матеріал у спокої 
на цей період та після наступних 3-ох хвилин можна приступати до 
наступних процедур. Порожнина підготовлюється звичайним чином. 
Необхідно зробити зріз на поверхні емалі, щоб збільшити контактну 
площу поверхні між композитом та емалью.

• Звичайні реставраційні матеріали, як цинкфосфатний цемент 
ADHESOR або полікарбоксілатний цемент ADHESOR CARBOFINE, 
можуть використовуватись як підкладка під EVICROL. Цинк-
оксид-евгенольний цемент CARYOSAN не можна використовувати 
для цієї мети. Лайнер має закривати усю поверхню дентину! 
Після затвердіння лайнера, емалевий шар необхідно протравити 
травильним агентом EVICROL (входить до упаковки) протягом 60 
секунд. Ефективне протравлення емалі є обов’язковою умовою 
мікромеханічного поєднання матеріалу EVICROL з емаллю зуба. На 
практиці, успішність протравлення ідентифікується зміною поверхні 
емалі на матову. У деяких випадках стійкої емалі, протравлення 
рекомендується повторити. Травильний агент ретельно змивається 
водою (10-20 секунд).

• Після просушення, заповніть порожнину матеріалом EVICROL 
з невеликим надлишком. Найбільш якісна поверхня реставрації 
може бути отримана шляхом твердіння матеріалу під целюлозною 
штрипсою, наприклад при порожнинах класу ІІІ, під поліетиленовою 
плівкою (при І класі порожнин під оклюзією) або під матрицею (при 
порожнинах класу V та IV). Плівку можна прибрати по закінченню 
двохвилинного періоду твердіння та через наступні 3 хвилини 
проводити конторування реставрації борами та/або полірування 
пастою DEPURAL NEO, змішаною з вазеліном. Коректний 
робочий протокол з сумішшю забезпечить надійне та постійне 
мікроретенційне з’єднання між EVICROL та емаллю.

Примітка:
Не використовувати при близькості пульпи.

Утилізація залишків:
Невикористаний порошок та упаковка можуть бути утилізовані разом 
з іншим звичайним сміттям. Невикористані залишки рідини мають 
бути передані до авторизованої компанії по утилізації сміття або на 
сміттєзпалюючий завод для небезпечних відходів. Не зливати рідину 
до системи каналізації.

Застереження:
Рідина: Н319 Спричиняє серйозне подразнення очей. Н315 Спричиняє 
подразнення шкіри. Н335 Може спричинити подразнення дихальних 
шляхів. Н317 Може спричинити алергічні реакції шкіри. Н411 Дуже 
токсичне для водних форм життя з довготривалим ефектом.
Р262 Уникайте потрапляння в очі, на шкіру чи одяг. Р270 Не вживати 
їжу, не пити та не курити під час використання продукту.
Р273 Попереджайте потрапляння у навколишнє середовище.
Порошок: Н372 Спричиняє пошкодження органів (легень) через 
довготривале або повторне використання. Н319 Спричиняє серйозне 
подразнення очей. Н317 Може спричинити алергічні реакції шкіри. 
Н400 Дуже токсичне для водних форм життя.
Р262 Уникайте потрапляння в очі, на шкіру чи одяг. Р273 Попереджайте 
потрапляння у навколишнє середовище.
Рідина для протравлення: Н314 Спричиняє опіки шкіри та пошкодження 
очей. 
Р280 Працюйте у захисних перчатках/одязі/окулярах/масці.

Умови зберігання:
Зберігати у темному сухому місці при температурі 5-25°С в закритому 
контейнері.

Термін придатності:
2 роки

Упаковка:
1х40гр порошку – базовий відтінок №21
3х10гр порошку – додаткові відтінки №25, 27 та 45
1х26гр рідини
1х14гр рідини для протравлення EVICROL
30 гнучких шпателів
1 блок для замішування
1 ложкa для дозування порошку

Дата останнього перегляду: 22.11.2017

EVICROL™

Chemoutwardzalny makrofi lowy materiał 
kompozytowy 

Charakterystyka:
EVICROL jest materiałem kompozytowym chemoutwardzalnym 
zawierającym dwa składniki. Przeznaczony jest do wykonywania trwałych 
i estetycznych wypełnień ubytków zębów. Produkowany jest w czterech 
odcieniach barwnych (podstawowym kolorze nr 21 oraz 3 uzupełniających 
odcieniach oznakowanych numerami 25, 27 i 45). Poprzez połączenie 
wysokomole-kularnych substancji z bezbarwnym nieorganicznym 
wypełniaczem uzyskano doskonałe właściwości fi zykochemiczne, które 
pozwalają na wielostronne stosowanie tego materiału.

Wskazania:
Mechaniczne właściwóści Evicrolu są zbliżone do właściwości amalgamatu 
i dzięku temu preparat znajduje szerokie zastosowanie w stomatologii 
zachowawczej. Najczęściej EVICROL stosowany jest do wypełniania 
ubytków III. i V-tej klasy wg klasyfi kacji Black‚a (uszkodzenia na powierzchni 
stycznej zębów siecznych i ubytków poddziąsłowych). Ponadto EVICROL 
nadaje się doskonale do sporządzania wypęłnień I klasy zwłaszcza zębów 
przedtrzonowych lub odbudowy uszkodzeń IV klasy. 

Przeciwwskazania:
Niewskazany do stosowania w odcinku bocznym, przy zwiększonych 
obciążeniach mechanicznych.

Skutki uboczne:
Nie opisano.

Proporcje: 

stosunek objętościowy: 2 krople płynu + 2 miarki proszku
stosunek wagowy: 0,5 g płynu + 1,5 g proszku

Sposób przygotowania Evicrolu: 
• Maśę przygotowuje się przez mieszanie proszku z płynem na papierowej 

podkładce za pomocą łopatki ze sztucznego tworzywa. Niewskazane 
jest używanie metalowej łopatki, ponieważ następuje ścieranie metalu, 
co powoduje niepożądane zabarwienie masy do wypełnień. Prawidłową 
konsystencję materiału uzyskuje się przez dokładne dawkowanie 
proszku i płynu. Najczęściej stosuje się 2 krople płynu i 2 płaskie miarki 
proszku. Stosowanie tej proporcji odpowiada 74% proszku i 26% płynu, 
a konsystencja uzyskanej masy jest nieco rzadsza niż konsystencja 
cementu krzemowego. Przygotowana masa ma postać pasty o nieco 
matowej powierzchni, przy odrywaniu od łopatki jest łatwo ciągliwa. Czas 
potrzebny do przygotowania porcji Evicrolu z 2 kropli płynu wynosi od 30 
do 40 sek. Wymieszana gotowa masa nadaje się przez około minutę do 
modelowania w temperaturze jamy ustnej. Potem następuje stwardnienie 
masy w czasie około 2 minut. W tym czasie należy pozostawić 
wypełnienie w całkowitym spokoju. Nastepnie można zdjąć matrycę, 
a po dalszych 3 minutach możliwa jest ewentualna obróbka wypełnienia 
ubytku.

• Ubytek przygotowuje się znanym sposobem. Powierzchnie szkliwa 
należy ściąć w celu powiększenia powierzchni stycznej z wypełnieniem. 
Jako podkład są stosowane zazwyczaj powszechnie znane materiały 
podkładowe jak np. cement cynkowo-fosforowy ADHESOR lub 
polikarboxylowy ADHESOR CARBOFINE. Nie należy stosować cementu 
z zawartością eugenolu np. CARYOSAN. Po założeniu podkładu należy 

wytrawić krawędż szkliwa wytrawiaczem EVICROL. Wytrawiacz należy 
nałożyć na szkliwo za pomocą waty i trawić szkliwo przez okres czasu 
od 40 do 50 sekund. Dokładne wytrawienie szkliwa jest podstawowym 
warunkiem osiągnięcia dobrej adhezji wypełnienia z Evicrolu do tkanki 
zęba. Prawidłowo wytrawione szkliwo rozpoznaje się po zmatowieniu jego 
powierzchni. W przypadku szkliwa bardzo odpornego na działanie kwasu, 
należy proces trawienia powtórzyć. Wytrawiacz należy usunąć starannym 
przepłukaniem wodą. 

• Nastepnie należy dobrze osuszyć powierzchnię i nałożyć przygotowaną 
masę Evicrolu z niewielkim nadmiarem. Doskonałą jakościowo 
powierzchnię wypełnienia uzyskuje się przy użyciu pasków lub matryc 
poliesterowych. Po upływie 2-3 minut należy folię usunąć, a po 
upływie dalszych 3 minut można przeprowadzić obróbkę wypełnienia, 
oszlifowanie i wypolerowanie np. pastą DEPURAL NEO z wazeliną. 
Przy dotrzymaniu właściwych zasad postępowania (przestrzeganiu, aby 
masa była niezbyt gęsta i szkliwo było dobrze wytrawione) wypełnienia 
Evicrolem sa niezawodne i dają trwałe połączenia z tkanką zęba.

Uwaga:
Nie zamykaj do miazgi.

Pozbywanie się pozostałości materiału:
Niezużyte pozostałości proszku i opakowań po nim można utylizować 
w miejscu pracy. Pozostałości płynu powinny zostać przewiezione 
do autoryzowanego przedsiębiorstwa, zajmującego się utylizacją 
takich odpadów lub powinny być likwidowane w spalarni odpadów 
niebezpiecznych. Resztek płynu nie wolno wylewać do kanalizacji 
publicznej.

Ostrzeżenie:
Płyn: H319 Działa drażniąco na oczy. H315 Działa drażniąco na skórę. 
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H317 Może 
powodować reakcję alergiczną skóry. H411 Działa toksycznie na organizmy 
wodne, powodując długotrwałe skutki. 
P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. P270 Nie jeść, 
nie pić i nie palić podczas używania produktu. P273 Unikać uwolnienia do 
środowiska.
Proszek: H372 Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe 
lub powtarzane narażenie H319 Działa drażniąco na oczy. H317 Może 
powodować reakcję alergiczną skóry. H400 Działa bardzo toksycznie na 
organizmy wodne. 
P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. P273 Unikać 
uwolnienia do środowiska.
Wytrawiacz: H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia 
oczu. P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /
ochronę twarzy. 

Przechowywanie: 

W suchym i ciemnym miejscu, w temperaturze 5-25ºC, w dobrze 
zamkniętym opakowaniu. 

Okres trwałóści materiału: 
2 lata

Opakowanie:
1 x 40 g EVICROL proszek kolor 21 (odcień podstawowy)
3 x 10 g EVICROL proszek kolor 25, 27, 45 (odcienie uzupełniające)
1 x 26 g EVICROL płyn
1 x 14 g EVICROL wytrawiacz
30 x łopatki do mieszania
1 bloczek papierków do mieszaniapp
1 łyżeczka do dawkowania proszku

Data aktualizacji: 22.11.2017

EVICROL™

Kémiailag kötő makrofi ll kompozit 

Jellemzés:
Kétkomponensű kompozit tömőanyag esztétikus tömések készítéséhez. 
Négy színárnyalatban (alapszín 21. és három kiegészítő szín 25, 27, 45). 
Az EVICROL magas molekuláris anyagok kombinációja, transzparens 
anorganikus tömőanyaggal.

Indikáció:
Az EVICROL mechanikus tulajdonságai közel állnak az amalgám értékeihez, 
így leginkább a III. és V. osztályú kavitásoknál alkalmazható. Ezen kívül 
használhatjuk különböző defektek (IV. osztály) esetén is. 

Kontra indikáció: 
Nem alkalmas a distalis területen nagyobb terhelésnél.

Mellékhatások: 
Nincsenek leírva.

Keverési arány: 
2 adagolókanál por + 2 csepp folyadék
0,5 g folyadék + 1,5 g por

Felhasználás:
• A port a folyadékkal papírtömbön 1:1 arányban műanyag keverő spatula 

segítségével keverjük össze. Ne használjunk fémspatulát, mert ez 
elszínezheti a kompozitot. A helyes keverési arányt azonos mennyiségű 
folyadék (csepp) és kiegyenlített adagolókanál por segítségével 
érhetjük el. Az esetek többségében az induló keverési arány 2 csepp 
(0,5 gr) folyadék és 2 adagolókanál por (1,5 gr.). Az összekevert anyag 
pasztaszerű. A keverési idő 30-40 másodperc. Az optimális keményedést 
leginkább matrica alatt érhetjük el, ami 2 percig tart. Ez idő alatt 
szükséges a tömést nyugalomban hagyni, majd az ezt követő 3 perc 
elteltével megmunkálható. 

• Az Evicrol -lal készített töméseknél ajánlott az ADHESOR vagy ADHESOR 
CARBOFINE használata alábélelő anyagként. Ne használjunk cink-oxid 
eugenol tartalmú cementeket (pl. CARYOSAN). Az alábélelés takarja 
a dentin egész felületét. Az alábélelés megszilárdulása után savazzuk 
a fogzománcot EVICROL etching gél -lel. 60 másodperc elteltével a savat 
vízsugár segítségével távolítsuk el, majd szárítsuk meg a kavitást. 

• A fogzománc hatékony savazása az EVICROL mikroretenciós 
kapcsolatának alapfeltétele. Esetenként a rezisztens fogzománcnál 
a maratást ismételjük meg. Ezt követően helyezzük az Evicrol -t 
a kavitásba enyhe túladagolással. A kitöltés legjobb felületét celluloid 
matrica segítségével érhetjük el. Két percig tartó keményedés után 
távolítsuk el a matricát. Ezt követő 3 perc elteltével a kompozit tömést 
kidolgozzuk és polírozzuk. A legjobb eredményt DEPURAL NEO polírozó 
pasztával érhetjük el. A munkafolyamat pontos betartása esetén az 
EVICROL tartós mikroretenciós kapcsolatot hoz létre a fogzománccal. 

Figyelmeztetés: 
Tilos alkalmazni a fogbél közvetlen közelében!

Hulladék-anyag kezelés: 
A fel nem használt port és az üres dobozt a munka során keletkezett egyéb 
hulladékokkal együtt a szokásos módon kezeljük. A folyadékot elszállítását 
csak speciális hulladék szállítására jogosult cég végezheti el vagy veszélyes 
hulladékként kell kezelni, és hulladékégetőben kell megsemmisíteni. 
A folyadékot ne öntsük lakossági szennyvíz rendszerbe.

Óvás:
Folyadék: H319 Súlyos szemirritációt okoz. H315 Bőrirritáló hatású. 
H335 Légúti irritációt okozhat. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. P270 A termék használata 
közben tilos enni, inni vagy dohányozni. P273 Kerülni kell az anyagnak 
a környezetbe való kijutását.
Por: H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket. 
H319 Súlyos szemirritációt okoz. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. P273 Kerülni kell az 
anyagnak a környezetbe való kijutását.
Savazó gél: H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

Tárolás: 
Száraz és sötét helyen 5 - 25 °C között, jól lezárt csomagolásban.

Felhasználási idő: 
2 év

Csomagolás:
1 x 40 gr por alapszínben (21)
3 x 10 gr színező por (25, 27, 45)
1 x 26 gr folyadék
1 x 14 gr savazó gél
30 x keverőspatulák
1 tömb keverőlap
1 db adagolókanál

Utolsó ellenőrzés dátuma: 22.11.2017

EVICROL™

Химически полимеризиращ 
макро-композит 

Характеристика:
Двукомпонентен композитен материал за изработване на постоянни 
естетични пълнежи. Произвежда се в четири основни цвята (основен 
- номер 21, допълнителни - 25, 27 и 45). Основната маса е комбинация 
от високомолекулярни вещества с транспарентни неорганични 
пълнители. Здравата химична връзка между двата компонента е 
постигната благодарение на добрите физични и химични свойства, 
което позволява многостранното приложение на композита в 
практиката.

Показания:
Евикролът притежава механични качества близки до тези на 
амалгамата, а също и значително широки възможности за 
приложение в терапевтичната стоматология. Използва се най-често 
за възстановяване на дефекти от трети и пети клас по Black (кариеси 
на контактните повърхности на резците, кучешките зъби и кариеси в 
областта на шийките). Освен това ЕВИКРОЛ може да се използва и 
при кавитети от четвърти клас.

Противопоказания: 
Неподходяща е индикацията в дисталните части с повишено 
натоварване.

Нежелани въздействия: 
Не са посочени.

Съотношение на смесване: 

обемно: 2 капки течност + 2 мерки прах
тегловно: 0,5 g течност + 1,5 g прах

Начин на приготвяне:
• Материалът се приготвя чрез смесване на праха с течността 

върху хартиено блокче с помощта на пластмасова шпатула. Не 
се препоръчва размесването с метална шпатула поради отделяне 
на метални частици, което води до оцветяване на композита. 
Правилното съотношението на смесване е еднакво количество капки 
течност и равни лъжички прах. Най-често се смесват 2 капки течност 
и 2 равни лъжички прах. Тегловното съотношение е 1,5 г прах и 
0,5 г течност. Готовата смес има пастообразен характер с леко 
матова повърхност и лесно се отделя от пластмасовата шпатула. За 
смесването на доза ЕВИКРОЛ от 2 капки течност са необходими 30 
- 40 секунди. Работната фаза в устната кухина на така размесената 
маса е 1 минута. Втвърдяването се постига най-добре с помощта 
на матрица и трае приблизително 2 минути. През това време 
трябва спокойно да изчакаме втвърдяването, а през следващите 3 
минути може да дообработим пълнежа. Кавитета се обработва по 
обичайния начин. Желателно е да се скоси повърхността на емайла, 
за да се увеличи контактната му повърхност с композита. 

• За подложка се използват обикновените подложкови материали: 
цинкфосфатен цимент АДХЕЗОР или поликарбоксилатния 
цимент АДХЕЗОР КАРБОФАЙН. Не трябва да се използва 
цинкоксидевгеноловия цимент КАРИОЗАН. Подложката трябва да 
покрива цялата повърхност на оголения дентин! След втвърдяването 
на подложката краищата на емайла се ецват с разтвора за 
ецване, който е съставна част на опаковката ЕВИКРОЛ. Нанася 
се с помощта на тампонче памук и пинсета в продължение на 
60 секунди. Доброто ецване на емайла е необходимо условие за 
микроретенционното свързване на Евикрола с него. На практика 
емайла след ецването става видимо матово бял. В някои случаи 
при много резистентен зъбен емайл е необходимо повторно ецване. 
Ецващият разтвор се отстранява чрез старателно изплакване със 
струя вода в продължение на 10 - 20 секунди. 

• След изсушаването кавитета се запълва с ЕВИКРОЛ в умерен 
излишък. Найкачествена повърхност на пълнежа се постига чрез 
втвърдяването му под целулоидна лента (при кавитети от трети 
клас), под полиетиленово фолио (при кавитети от първи клас чрез 
захапване) или под матрица (при кавитети от пети и четвърти 
клас). След двеминутно втвърдяване фолиото се отстранява и 
следващите три минути пълнежа може да се обработва с борчета и 
да се полира с ДЕПУРАЛ НЕО паста, смесена с вазелин. При точно 
спазване на работния процес (добро смесване и добро ецване 
на емайла) пълнежът от ЕВИКРОЛ осигурява надеждна и трайна 
микроретенционна връзка с емайла.

Забележка: 
Да не се използва в близост до пулпата.

Унищожаване на отпадъци:
Неизползваният остатък от праха и опаковката ликвидирайте заедно 
с обичайните отпадъци от работното място. Течността трябва да бъде 
предадена на специализирана фирма за отпадъци или предадена за 
унищожаване в пещи за опасни отпадъци. Не изливайте течността в 
канализацията.

Внимание:
Течност: H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. 
H315 Предизвиква дразнене на кожата. H335 Може да предизвика 
дразнене на дихателните пътища. H317 Може да причини алергична 
кожна реакция. H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен 
ефект. 
P262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. P270 Да 
не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. P273 Да се избягва 
изпускане в околната среда. 
Прах: H372 Причинява увреждане на органите посредством 
продължителна или повтаряща се експозиция H319 Предизвиква 
сериозно дразнене на очите. H317 Може да причини алергична кожна 
реакция. H400 Силно токсичен за водните организми.
P262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. P273 Да се 
избягва изпускане в околната среда. 
Eцващ разтвор: H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и 
сериозно увреждане на очите.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни 
очила/предпазна маска за лице.

Съхранение:
На сухо и тъмно място при температура от 5 до 25 °C в добре 
затворена опаковка. 

Срок на годност: 
2 години

Опаковка:
1 х 40 г прах - основен цвят номер 21
3 х 10 г прах - допълнителни цветове номера 25, 27 и 45
1 х 26 г течност
1 х 14 г ЕВИКРОЛ ецващ разтвор
30 x шпатули за смесване
1 блокчета за смесване
1 мерителна лъжица за праха

Дата на последна ревизия: 22.11.2017

EVICROL™

Compozit autopolimerizabil 
cu macroumplutura 

Caracteristici:
Compozit de obturaţie din 2 componente, utilizat. La pregătirea obturaţiilor 
estetice de durată. Se produce în 4 nuanţe de culoare (nuanţa de bază 
21 și 3 nuanţe suplimentare nr. 25, 27, 45). Baza materialului o constituie 
combinaţia substanţelor de înalta molecularitate cu materialele de umplutura 
anorganice, transparente. Legatura chimică solidă a componentelor conferă 
bune caracteristici fi zico-chimice, ceea ce conferă materialului multiple 
posibilităţi de aplicare.

Indicaţii:
EVICROL are însușiri mecanice apropiate valorilor amalgamului, ceea ce 
îi conferă aplicaţii multiple în stomatologia de întreţinere. Cel mai adesea, 
EVICROL se întrebuinţează în pregătirea obturaţiilor de clasele III si V după 
BLACK (defecte pe suprafaţa de contact a dinţilor incisivi și canini și la 
defectele de colet). In afară de aceste indicaţii, EVICROL se mai recomandă 
si pentru defectele de clasa IV.

Contraindicaţii: 
în zona distală puternic solicitată.

Efecte secundare: 
nu sînt descrise.

Raportul de amestecare: 

volumetric: 2 picături lichid + 2 măsuri pulbere
masic: 0,5 g lichid + 1,5 g pulbere

Prelucrare:
• Materialul se pregătește amestecînd pulberea cu lichidul pe blocul 

de amestecare cu ajutorul spatulei din plastic. Nu se recomandă a se 
amesteca materialul cu spatula metalică, deoarece metalul prin frecare 
se deteriorează și colorează compozitul. Volumul de amestecare optim se 
obţine prin dozarea aceleiași cantităţi de picături cu cantitatea de pulbere 
măsurată cu mensura plină. De obicei, se masoară 2 picături de lichid cu 
2 mensuri pline de pulbere. Volumul este de 1,5 gr pulbere si 0,5 gr lichid. 
Masa amestecată are aspect păstos, suprafaţa materialului amestecat 
este ușor mată și se desprinde bine de pe spatulă. Pentru amestecarea 
dozei de EVICROL din 2 picături de lichid este nevoie de 30 - 40 secunde. 
La temperatura din gură amestecul poate fi  prelucrat la 1 minut. Faza 
urmatoarea este solidifi carea (cel mai indicat sub matriţă), care durează 
aprox. 2 minute. Este indicat a nu se acţiona asupra obturaţiei pe 
parcursul timpului mai sus mentionat, urmînd ca dupa 3 minute, eventual, 
să actionam, mai departe asupra ei. Cavitatea se va trata prin procedeele 
obișnuite. Este indicat a teși la suprafaţă masa de sticlă, pentru ca să se 
marească suprafaţa de contact cu compozitul. 

• Ca material de suport se vor folosi materiale ca cimentul zinc fosfat 
ADHESOR® sau cimentul carboxilat ADHESOR CARBOFINE. Nu este 
indicat a se folosi cimentul zinc-oxid eugenol CARYOSAN. Materialul 
de suport trebuie să acopere întreaga suprafaţă a dentinei descoperite.! 
Dupa întărirea materialului de suport marginile masei de sticla se vor lipi 
cu o soluţie de gravare EVICROL /parte componentă a ambalajului/, care 
se va întinde cu un tampon de vată și se va lăsa sa acţioneze 60 secunde. 
O gravare efi cientă a masei de sticla este condiţia esenţiala a legăturii de 
microretenţie a obturaţiei din EVICROL la masa de sticlă. In unele cazuri, 
în cazul unor mase de sticla foarte rezistente, este absulut obligatoriu ca 
gravarea să se repete. Soluţia de gravare se va îndepărta printr-o spălare 
temeinică cu apa. 

• Dupa uscare, cavitatea se va umple cu EVICROL în surplus moderat. 
Suprafaţa de cea mai buna calitate a obturaţiei se va obţine solidifi cînd 
sub banda de celona /acetat de celuloza/, de ex. la cavităţile de clasa 
a III a sub folia de polietilenă (la cavităţile de clasa I la mușcare) sau sub 
matriţă (la cavităţile de clasele V si IV.). Dupa 2 minute timp de întărire, se 
va înlătura folia și dupa alte 3 minute obturaţia tratată se va prelucra în 
continuare cu freze diamantate, eventual se va mai lustrui cu preparatul 
DEPURAL NEO pasta amestecat cu vazelina. Dacă a fost corect prelucrat 
(amestecul să nu fi  fost prea consistent și masa de sticla să fi  fost corect 
gravată), obturaţia din EVICROL are o legatură de microretenţie durabila 
pe masa de sticlă. 

Atenţie: 
A nu se aplica în vecinatatea măduvei.

Tratarea deşeurilor:
Resturile nefolosite şi ambalajul se vor distruge la locul de muncă. Lichidul 
se va preda unei fi rme specializate în distrugererea deşeurilor sau se va 
distruge in crematoriul de materiale periculoase. A nu se arunca lichidul in 
sistemul de canalizare public.

Avertisment:
Lichid: H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H315 Provoacă iritarea pielii. 
H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H317 Poate provoca o reacţie 
alergică a pielii. H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
P262 Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. P270 Evitaţi 
orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. P273 Evitaţi dispersarea 
în mediu.
Pulbere: H372 Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită 
sau repetată. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H317 Poate provoca 
o reacţie alergică a pielii. H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic. 
P262 Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. P273 Evitaţi 
dispersarea în mediu.
Soluţie de gravare: H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de 
protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.

Depozitare: 

La loc uscat şi întunecos, la o temperatură de 5 – 25 °C, în ambalaj bine 
închis. 

Perioada de valabilitate: 
2 ani

Ambalaj:
1 x 40 g pulvis - nuanţa de bază nr. 21
3 x 10 g pulvis - nunaţe suplimentare nr. 25,27,45
1 x 26 gr lichid
1 x 14 g EVICROL soluţie de gravare
30 x spatule de triturare
1 bucăt bloc dę hîrtie de triturare
1 lingură dozatoare pentru pulbere

Data ultimei revizii: 22.11.2017

EVICROL™

Composite con macrorrelleno 
y fraguado químico 

Características:
Composite con relleno bicomponente para la elaboración de restauraciones 
estéticas duraderas. Disponible en cuatro tonalidades (tonalidad básica n.° 
21 y tres tonalidades adicionales - 25, 27 y 45). La sustancia compuesta es 
una combinación de materiales de elevado peso molecular con material de 
relleno inorgánico transparente. La sólida unión de ambos componentes 
por medio de una unión química proporciona óptimas propiedades 
fi sicoquímicas que permiten aplicaciones polivalentes.

Indicaciones:
Las propiedades mecánicas de EVICROL coinciden prácticamente con 
las de la amalgama, lo que permite amplias posibilidades de aplicación 
en odontología restauradora. En la mayoría de los casos, EVICROL se 
utiliza para realizar restauraciones de clase III y V según Black (caries en 
la superfi cie de contacto de los incisivos y caninos, así como en el cuello 
de los dientes). Además, EVICROL también se puede utilizar para reparar 
bordes incisales fracturados (clase IV).

Contraindicaciones: 
Inadecuado para uso en la parte distal con sobrecarga incrementada.

Efectos secundarios: 
No se han descrito.

Proporción de mezcla: 

En volumen: 2 gotas de líquido + 2 cucharillas de polvo
En peso: 0,5 ml de líquido + 1,5 g de polvo

Aplicación:
• Con la ayuda de una espátula de mezcla de plástico, prepare el material 

mezclando el polvo con el componente líquido en un papel de mezcla. 
No se recomienda efectuar la mezcla con una espátula metálica. El metal 
se corroería y el composite se decoloraría. Para obtener la proporción 
correcta en la mezcla, use el mismo número de gotas de líquido y de 
cucharillas de dosifi cación rasas de polvo. En la mayoría de los casos 
se comienza con 2 gotas de líquido y 2 cucharillas de dosifi cación rasas 
de polvo. En peso, la proporción es 1,5 g de polvo por 0,5 g de líquido. 
La mezcla preparada tiene una consistencia pastosa; la superfi cie del 
material mezclado es ligeramente mate. Al retirar la espátula de mezcla, 
el material se estira fácilmente. Mezclar una dosis de EVICROL preparada 
con 2 gotas lleva de 30 a 40 segundos. La mezcla preparada se puede 
trabajar durante aproximadamente 1 minuto a la temperatura de la 
boca. Después se produce la solidifi cación (idealmente bajo una matriz), 
que tarda aprox. 2 minutos. Durante este lapso de tiempo, debe la 
restauración dejarse reposar. Al cabo de 3 minutos más, podrá empezar 
a trabajar. La zona que presenta caries se debe preparar de la forma 
habitual. Es conveniente biselar ligeramente el esmalte superfi cial para 
aumentar la superfi cie de contacto entre el composite y el esmalte. 

• Los materiales de fondo de cavidad habituales, como el cemento 
ADHESOR de fosfato de zinc o el cemento ADHESOR CARBOFINE 
de policarboxilato, se utilizan como fondos cavitarios de base para 
EVICROL. Para este fi n no se puede utilizar el cemento de óxido de 
cinc-eugenol CARYOSAN. ¡El fondo debe proteger toda la superfi cie de la 
dentina expuesta! Tras el fraguado del fondo, el borde del esmalte dental 
se debe acondicionar con el líquido grabador EVICROL (incluido en el 
paquete), que se deberá aplicar con un pellet de algodón y dejar actuar 
durante 60 segundos. El grabado efi caz del esmalte es imprescindible 
en una unión por microrretención del empaste EVICROL con el esmalte. 
En la práctica, el grabado correcto se aprecia como un matifi cado de 
la superfi cie del esmalte. En casos aislados, cuando el esmalte es muy 
resistente, se deberá repetir el grabado. El líquido de grabado se puede 
eliminar aclarándolo bien con agua (de 10 a 20 segundos). 

• Después del secado, llene la cavidad con una cantidad de EVICROL 
ligeramente mayor de la necesaria. Para lograr la mejor superfi cie de 
obturación, realice una solidifi cación bajo una tira de acetato de celulosa 
(p. ej., en cavidades de clase III), bajo una lámina de polietileno (en 
cavidades de clase I con oclusión) o bajo una matriz (en cavidades 
de clase V y IV). La lámina se puede retirar 2 minutos después de la 
solidifi cación. La restauración puede moldearse con una fresa al cabo 
de otros 3 minutos, o pulirse con „pasta DEPURAL NEO“ mezclada con 
vaselina. Una mezcla de trabajo preparada mediante un procedimiento 
correcto garantiza una unión por microrretención de Evicrol con el 
esmalte fi able y permanente.

Nota: 
No aplique el producto en proximidad inmediata de la pulpa.

Eliminación de residuos: 
Elimine el polvo no utilizado y el envase con los residuos normales del 
lugar de trabajo. Entregue los restos del líquido no utilizado a una empresa 
especializada y autorizada para eliminar residuos, o llévelos a una planta 
de incineración de residuos peligrosos. No vierta el líquido en el sistema de 
desagüe público. 

Advertencia:
Líquido: H319 Provoca irritación ocular grave. H315 Provoca irritación 
cutánea. H335 Puede irritar las vías respiratorias. H317 Puede provocar una 
reacción alérgica en la piel. H411 Tóxico para los organismos acuáticos, 
con efectos nocivos duraderos.
P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P270 No comer, beber 
ni fumar durante su utilización. P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
Polvo: H372 Provoca daños en los órganos (pulmones) tras exposiciones 
prolongadas o repetidas. H319 Provoca irritación ocular grave. 
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H400 Muy tóxico 
para los organismos acuáticos. 
P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P273 Evitar su 
liberación al medio ambiente.
Líquido de grabado: H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves. 
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

Conservación: 
Guardar en un envase hermético, en un lugar seco y oscuro, a temperaturas 
de entre 5 y 25 °C.

Vida útil: 
2 años

Presentación:
1 x 40 g de polvo - tonalidad básica n.° 21
3 x 10 g de polvo - tonalidades adicionales n.° 25, 27, y 45
1 x 26 g de líquido
1 x 14 g de líquido de grabado EVICROL
30 espátulas de mezcla
1 bloque de papel de mezcla
1 cuchara dosifi cadora de polvo

Fecha de la última revisión 22.11.2017

EVICROL™

Composite chargé chimiquement polymérisé 

Description :
Composite d‘obturation à deux composants pour la construction 
d‘obturations esthétiques. Disponible en quatre teintes (teinte de base n°21, 
trois teintes supplémentaires - 25, 27 et 45). Le produit est une combinaison 
de matériaux macromoléculaires et d‘une charge minérale transparente. 
La liaison chimique solide des deux composants a produit de bonnes 
propriétés physico-chimiques qui permettent de multiples possibilités 
d‘application.

Indications :
Les propriétés mécaniques d‘EVICROL sont très proches de celles de 
l‘amalgame, ce qui se traduit par une large palette d‘applications possibles 
en dentisterie restauratrice. EVICROL est le plus souvent utilisé pour réaliser 
des obturations des classes III et IV de Black (carie sur la surface de contact 
des incisives et des canines et caries sur le collet dentaire). EVICROL peut 
en outre être utilisé pour réparer les bords incisifs fracturés (classe IV).

Contre-indications :
Contre-indiqué dans la région distale soumise à une contrainte élevée.

Eff ets secondaires :
Non décrits.

Rapport de mélange :
En volume : 2 gouttes de liquide + 2 cuillères de poudre
En poids : 0,5 ml de liquide + 1,5 g de poudre

Application :
• Préparer le matériau en mélangeant la poudre et le liquide sur une plaque 

de malaxage avec une spatule en plastique. Il est déconseillé de malaxer 
le produit avec une spatule métallique dans la mesure où cela entraîne 
la corrosion du métal qui se traduit par une coloration du composite. 
Le bon rapport de mélange est obtenu en mesurant le même nombre 
de gouttes de liquide et de cuillères doseuses rases de poudre. Dans 
la plupart des cas, il convient de commencer avec 2 gouttes de liquide 
et 2 cuillères doseuses rases de poudre. Le rapport de poids est 1,5 g 
de poudre pour 0,5 g de liquide. Le mélange préparé a une consistance 
pâteuse, la surface du matériau mélangé est légèrement mate et lors 
du retrait de la spatule de malaxage, le matériau s‘étire aisément. Il faut 
30 à 40 secondes pour mélanger une dose d‘EVICROL préparée avec 
2 gouttes. Le mélange ainsi préparé peut être travaillé pendant environ 
1 minute à la température de la bouche. La solidifi cation (idéalement sous 
matrice) intervient ensuite et prend environ 2 minutes. Il est nécessaire de 
laisser poser le matériau d‘obturation pendant ce temps et, après 3 autres 
minutes, il est possible de le travailler de nouveau. Il convient ensuite de 
préparer la cavité comme à l‘accoutumée. Il est utile de biseauter un peu 
la surface amélaire pour agrandir la surface de contact entre le composite 
et l‘émail. 

• Les matériaux courants tels que le ciment au phosphate de zinc 
ADHESOR ou le ciment au polycarboxylate de zinc ADHESOR 
CARBOFINE servent de fonds de cavité sous EVICROL. Il n‘est pas 
possible d‘utiliser le ciment à l‘oxyde de zinc-eugénol CARYOSAN à cette 
fi n. Le fond de cavité doit impérativement protéger toute la surface de 
la dentine exposée. Après la solidifi cation du fond de cavité, mordancer 
le bord amélaire avec le liquide de mordançage EVICROL (inclus dans 
l‘emballage) appliqué au moyen d‘une mèche de coton hydrophile, puis 
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върху хартиено блокче с помощта на пластмасова шпатула. Не 
се препоръчва размесването с метална шпатула поради отделяне 
на метални частици, което води до оцветяване на композита. 
Правилното съотношението на смесване е еднакво количество капки 
течност и равни лъжички прах. Най-често се смесват 2 капки течност 
и 2 равни лъжички прах. Тегловното съотношение е 1,5 г прах и 
0,5 г течност. Готовата смес има пастообразен характер с леко 
матова повърхност и лесно се отделя от пластмасовата шпатула. За 
смесването на доза ЕВИКРОЛ от 2 капки течност са необходими 30 
- 40 секунди. Работната фаза в устната кухина на така размесената 
маса е 1 минута. Втвърдяването се постига най-добре с помощта 
на матрица и трае приблизително 2 минути. През това време 
трябва спокойно да изчакаме втвърдяването, а през следващите 3 
минути може да дообработим пълнежа. Кавитета се обработва по 
обичайния начин. Желателно е да се скоси повърхността на емайла, 
за да се увеличи контактната му повърхност с композита. 

• За подложка се използват обикновените подложкови материали: 
цинкфосфатен цимент АДХЕЗОР или поликарбоксилатния 
цимент АДХЕЗОР КАРБОФАЙН. Не трябва да се използва 
цинкоксидевгеноловия цимент КАРИОЗАН. Подложката трябва да 
покрива цялата повърхност на оголения дентин! След втвърдяването 
на подложката краищата на емайла се ецват с разтвора за 
ецване, който е съставна част на опаковката ЕВИКРОЛ. Нанася 
се с помощта на тампонче памук и пинсета в продължение на 
60 секунди. Доброто ецване на емайла е необходимо условие за 
микроретенционното свързване на Евикрола с него. На практика 
емайла след ецването става видимо матово бял. В някои случаи 
при много резистентен зъбен емайл е необходимо повторно ецване. 
Ецващият разтвор се отстранява чрез старателно изплакване със 
струя вода в продължение на 10 - 20 секунди. 

• След изсушаването кавитета се запълва с ЕВИКРОЛ в умерен 
излишък. Найкачествена повърхност на пълнежа се постига чрез 
втвърдяването му под целулоидна лента (при кавитети от трети 
клас), под полиетиленово фолио (при кавитети от първи клас чрез 
захапване) или под матрица (при кавитети от пети и четвърти 
клас). След двеминутно втвърдяване фолиото се отстранява и 
следващите три минути пълнежа може да се обработва с борчета и 
да се полира с ДЕПУРАЛ НЕО паста, смесена с вазелин. При точно 
спазване на работния процес (добро смесване и добро ецване 
на емайла) пълнежът от ЕВИКРОЛ осигурява надеждна и трайна 
микроретенционна връзка с емайла.

Забележка: 
Да не се използва в близост до пулпата.

Унищожаване на отпадъци:
Неизползваният остатък от праха и опаковката ликвидирайте заедно 
с обичайните отпадъци от работното място. Течността трябва да бъде 
предадена на специализирана фирма за отпадъци или предадена за 
унищожаване в пещи за опасни отпадъци. Не изливайте течността в 
канализацията.

Внимание:
Течност: H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.  
H315 Предизвиква дразнене на кожата. H335 Може да предизвика 
дразнене на дихателните пътища. H317 Може да причини алергична 
кожна реакция. H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен 
ефект. 
P262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. P270 Да 
не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. P273 Да се избягва 
изпускане в околната среда. 
Прах: H372 Причинява увреждане на органите посредством 
продължителна или повтаряща се експозиция H319 Предизвиква 
сериозно дразнене на очите. H317 Може да причини алергична кожна 
реакция. H400 Силно токсичен за водните организми.
P262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. P273 Да се 
избягва изпускане в околната среда. 
Eцващ разтвор: H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и 
сериозно увреждане на очите.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни 
очила/предпазна маска за лице.

Съхранение:
На сухо и тъмно място при температура от 5 до 25 °C в добре 
затворена опаковка. 

Срок на годност: 
2 години

Опаковка:
1 х 40 г прах - основен цвят номер 21
3 х 10 г прах - допълнителни цветове номера 25, 27 и 45
1 х 26 г течност
1 х 14 г ЕВИКРОЛ ецващ разтвор
30 x шпатули за смесване
1 блокчета за смесване
1 мерителна лъжица за праха

Дата на последна ревизия: 22.11.2017

EVICROL™

Compozit autopolimerizabil  
cu macroumplutura 

Caracteristici:
Compozit de obturaţie din 2 componente, utilizat. La pregătirea obturaţiilor 
estetice de durată. Se produce în 4 nuanţe de culoare (nuanţa de bază 
21 și 3 nuanţe suplimentare nr. 25, 27, 45). Baza materialului o constituie 
combinaţia substanţelor de înalta molecularitate cu materialele de umplutura 
anorganice, transparente. Legatura chimică solidă a componentelor conferă 
bune caracteristici fizico-chimice, ceea ce conferă materialului multiple 
posibilităţi de aplicare.

Indicaţii:
EVICROL are însușiri mecanice apropiate valorilor amalgamului, ceea ce 
îi conferă aplicaţii multiple în stomatologia de întreţinere. Cel mai adesea, 
EVICROL se întrebuinţează în pregătirea obturaţiilor de clasele III si V după 
BLACK (defecte pe suprafaţa de contact a dinţilor incisivi și canini și la 
defectele de colet). In afară de aceste indicaţii, EVICROL se mai recomandă 
si pentru defectele de clasa IV.

Contraindicaţii: 
în zona distală puternic solicitată.

Efecte secundare: 
nu sînt descrise.

Raportul de amestecare: 

volumetric: 2 picături lichid + 2 măsuri pulbere
masic: 0,5 g lichid + 1,5 g pulbere

Prelucrare:
• Materialul se pregătește amestecînd pulberea cu lichidul pe blocul 

de amestecare cu ajutorul spatulei din plastic. Nu se recomandă a se 
amesteca materialul cu spatula metalică, deoarece metalul prin frecare 
se deteriorează și colorează compozitul. Volumul de amestecare optim se 
obţine prin dozarea aceleiași cantităţi de picături cu cantitatea de pulbere 
măsurată cu mensura plină. De obicei, se masoară 2 picături de lichid cu 
2 mensuri pline de pulbere. Volumul este de 1,5 gr pulbere si 0,5 gr lichid. 
Masa amestecată are aspect păstos, suprafaţa materialului amestecat 
este ușor mată și se desprinde bine de pe spatulă. Pentru amestecarea 
dozei de EVICROL din 2 picături de lichid este nevoie de 30 - 40 secunde. 
La temperatura din gură amestecul poate fi prelucrat la 1 minut. Faza 
urmatoarea este solidificarea (cel mai indicat sub matriţă), care durează 
aprox. 2 minute. Este indicat a nu se acţiona asupra obturaţiei pe 
parcursul timpului mai sus mentionat, urmînd ca dupa 3 minute, eventual, 
să actionam, mai departe asupra ei. Cavitatea se va trata prin procedeele 
obișnuite. Este indicat a teși la suprafaţă masa de sticlă, pentru ca să se 
marească suprafaţa de contact cu compozitul. 

• Ca material de suport se vor folosi materiale ca cimentul zinc fosfat 
ADHESOR® sau cimentul carboxilat ADHESOR CARBOFINE. Nu este 
indicat a se folosi cimentul zinc-oxid eugenol CARYOSAN. Materialul 
de suport trebuie să acopere întreaga suprafaţă a dentinei descoperite.! 
Dupa întărirea materialului de suport marginile masei de sticla se vor lipi 
cu o soluţie de gravare EVICROL /parte componentă a ambalajului/, care 
se va întinde cu un tampon de vată și se va lăsa sa acţioneze 60 secunde. 
O gravare eficientă a masei de sticla este condiţia esenţiala a legăturii de 
microretenţie a obturaţiei din EVICROL la masa de sticlă. In unele cazuri, 
în cazul unor mase de sticla foarte rezistente, este absulut obligatoriu ca 
gravarea să se repete. Soluţia de gravare se va îndepărta printr-o spălare 
temeinică cu apa. 

• Dupa uscare, cavitatea se va umple cu EVICROL în surplus moderat. 
Suprafaţa de cea mai buna calitate a obturaţiei se va obţine solidificînd 
sub banda de celona /acetat de celuloza/, de ex. la cavităţile de clasa 
a III a sub folia de polietilenă (la cavităţile de clasa I la mușcare) sau sub 
matriţă (la cavităţile de clasele V si IV.). Dupa 2 minute timp de întărire, se 
va înlătura folia și dupa alte 3 minute obturaţia tratată se va prelucra în 
continuare cu freze diamantate, eventual se va mai lustrui cu preparatul 
DEPURAL NEO pasta amestecat cu vazelina. Dacă a fost corect prelucrat 
(amestecul să nu fi fost prea consistent și masa de sticla să fi fost corect 
gravată), obturaţia din EVICROL are o legatură de microretenţie durabila 
pe masa de sticlă. 

Atenţie: 
A nu se aplica în vecinatatea măduvei.

Tratarea deşeurilor:
Resturile nefolosite şi ambalajul se vor distruge la locul de muncă. Lichidul 
se va preda unei firme specializate în distrugererea deşeurilor sau se va 
distruge in crematoriul de materiale periculoase. A nu se arunca lichidul in 
sistemul de canalizare public.

Avertisment:
Lichid: H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H315 Provoacă iritarea pielii. 
H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H317 Poate provoca o reacţie 
alergică a pielii. H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
P262 Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. P270 Evitaţi 
orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. P273 Evitaţi dispersarea 
în mediu.
Pulbere: H372 Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită 
sau repetată. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H317 Poate provoca 
o reacţie alergică a pielii. H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic. 
P262 Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. P273 Evitaţi 
dispersarea în mediu.
Soluţie de gravare: H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de 
protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.

Depozitare: 

La loc uscat şi întunecos, la o temperatură de 5 – 25 °C, în ambalaj bine 
închis. 

Perioada de valabilitate: 
2 ani

Ambalaj:
1 x 40 g pulvis - nuanţa de bază nr. 21
3 x 10 g pulvis - nunaţe suplimentare nr. 25,27,45
1 x 26 gr lichid
1 x 14 g EVICROL soluţie de gravare
30 x spatule de triturare
1 bucăt bloc dę hîrtie de triturare
1 lingură dozatoare pentru pulbere

Data ultimei revizii: 22.11.2017

EVICROL™

Composite con macrorrelleno  
y fraguado químico 

Características:
Composite con relleno bicomponente para la elaboración de restauraciones 
estéticas duraderas. Disponible en cuatro tonalidades (tonalidad básica n.° 
21 y tres tonalidades adicionales - 25, 27 y 45). La sustancia compuesta es 
una combinación de materiales de elevado peso molecular con material de 
relleno inorgánico transparente. La sólida unión de ambos componentes 
por medio de una unión química proporciona óptimas propiedades 
fisicoquímicas que permiten aplicaciones polivalentes.

Indicaciones:
Las propiedades mecánicas de EVICROL coinciden prácticamente con 
las de la amalgama, lo que permite amplias posibilidades de aplicación 
en odontología restauradora. En la mayoría de los casos, EVICROL se 
utiliza para realizar restauraciones de clase III y V según Black (caries en 
la superficie de contacto de los incisivos y caninos, así como en el cuello 
de los dientes). Además, EVICROL también se puede utilizar para reparar 
bordes incisales fracturados (clase IV).

Contraindicaciones: 
Inadecuado para uso en la parte distal con sobrecarga incrementada.

Efectos secundarios: 
No se han descrito.

Proporción de mezcla: 

En volumen: 2 gotas de líquido + 2 cucharillas de polvo
En peso: 0,5 ml de líquido + 1,5 g de polvo

Aplicación:
• Con la ayuda de una espátula de mezcla de plástico, prepare el material 

mezclando el polvo con el componente líquido en un papel de mezcla. 
No se recomienda efectuar la mezcla con una espátula metálica. El metal 
se corroería y el composite se decoloraría. Para obtener la proporción 
correcta en la mezcla, use el mismo número de gotas de líquido y de 
cucharillas de dosificación rasas de polvo. En la mayoría de los casos 
se comienza con 2 gotas de líquido y 2 cucharillas de dosificación rasas 
de polvo. En peso, la proporción es 1,5 g de polvo por 0,5 g de líquido. 
La mezcla preparada tiene una consistencia pastosa; la superficie del 
material mezclado es ligeramente mate. Al retirar la espátula de mezcla, 
el material se estira fácilmente. Mezclar una dosis de EVICROL preparada 
con 2 gotas lleva de 30 a 40 segundos. La mezcla preparada se puede 
trabajar durante aproximadamente 1 minuto a la temperatura de la 
boca. Después se produce la solidificación (idealmente bajo una matriz), 
que tarda aprox. 2 minutos. Durante este lapso de tiempo, debe la 
restauración dejarse reposar. Al cabo de 3 minutos más, podrá empezar 
a trabajar. La zona que presenta caries se debe preparar de la forma 
habitual. Es conveniente biselar ligeramente el esmalte superficial para 
aumentar la superficie de contacto entre el composite y el esmalte. 

• Los materiales de fondo de cavidad habituales, como el cemento 
ADHESOR de fosfato de zinc o el cemento ADHESOR CARBOFINE 
de policarboxilato, se utilizan como fondos cavitarios de base para 
EVICROL. Para este fin no se puede utilizar el cemento de óxido de 
cinc-eugenol CARYOSAN. ¡El fondo debe proteger toda la superficie de la 
dentina expuesta! Tras el fraguado del fondo, el borde del esmalte dental 
se debe acondicionar con el líquido grabador EVICROL (incluido en el 
paquete), que se deberá aplicar con un pellet de algodón y dejar actuar 
durante 60 segundos. El grabado eficaz del esmalte es imprescindible 
en una unión por microrretención del empaste EVICROL con el esmalte. 
En la práctica, el grabado correcto se aprecia como un matificado de 
la superficie del esmalte. En casos aislados, cuando el esmalte es muy 
resistente, se deberá repetir el grabado. El líquido de grabado se puede 
eliminar aclarándolo bien con agua (de 10 a 20 segundos). 

• Después del secado, llene la cavidad con una cantidad de EVICROL 
ligeramente mayor de la necesaria. Para lograr la mejor superficie de 
obturación, realice una solidificación bajo una tira de acetato de celulosa 
(p. ej., en cavidades de clase III), bajo una lámina de polietileno (en 
cavidades de clase I con oclusión) o bajo una matriz (en cavidades 
de clase V y IV). La lámina se puede retirar 2 minutos después de la 
solidificación. La restauración puede moldearse con una fresa al cabo 
de otros 3 minutos, o pulirse con „pasta DEPURAL NEO“ mezclada con 
vaselina. Una mezcla de trabajo preparada mediante un procedimiento 
correcto garantiza una unión por microrretención de Evicrol con el 
esmalte fiable y permanente.

Nota: 
No aplique el producto en proximidad inmediata de la pulpa.

Eliminación de residuos: 
Elimine el polvo no utilizado y el envase con los residuos normales del 
lugar de trabajo. Entregue los restos del líquido no utilizado a una empresa 
especializada y autorizada para eliminar residuos, o llévelos a una planta 
de incineración de residuos peligrosos. No vierta el líquido en el sistema de 
desagüe público. 

Advertencia:
Líquido: H319 Provoca irritación ocular grave. H315 Provoca irritación 
cutánea. H335 Puede irritar las vías respiratorias. H317 Puede provocar una 
reacción alérgica en la piel. H411 Tóxico para los organismos acuáticos, 
con efectos nocivos duraderos.
P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P270 No comer, beber 
ni fumar durante su utilización. P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
Polvo: H372 Provoca daños en los órganos (pulmones) tras exposiciones 
prolongadas o repetidas. H319 Provoca irritación ocular grave.  
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H400 Muy tóxico 
para los organismos acuáticos. 
P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P273 Evitar su 
liberación al medio ambiente.
Líquido de grabado: H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves. 
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

Conservación: 
Guardar en un envase hermético, en un lugar seco y oscuro, a temperaturas 
de entre 5 y 25 °C.

Vida útil: 
2 años

Presentación:
1 x 40 g de polvo - tonalidad básica n.° 21
3 x 10 g de polvo - tonalidades adicionales n.° 25, 27, y 45
1 x 26 g de líquido
1 x 14 g de líquido de grabado EVICROL
30 espátulas de mezcla
1 bloque de papel de mezcla
1 cuchara dosificadora de polvo

Fecha de la última revisión 22.11.2017

EVICROL™

Composite chargé chimiquement polymérisé 

Description :
Composite d‘obturation à deux composants pour la construction 
d‘obturations esthétiques. Disponible en quatre teintes (teinte de base n°21, 
trois teintes supplémentaires - 25, 27 et 45). Le produit est une combinaison 
de matériaux macromoléculaires et d‘une charge minérale transparente. 
La liaison chimique solide des deux composants a produit de bonnes 
propriétés physico-chimiques qui permettent de multiples possibilités 
d‘application.

Indications :
Les propriétés mécaniques d‘EVICROL sont très proches de celles de 
l‘amalgame, ce qui se traduit par une large palette d‘applications possibles 
en dentisterie restauratrice. EVICROL est le plus souvent utilisé pour réaliser 
des obturations des classes III et IV de Black (carie sur la surface de contact 
des incisives et des canines et caries sur le collet dentaire). EVICROL peut 
en outre être utilisé pour réparer les bords incisifs fracturés (classe IV).

Contre-indications :
Contre-indiqué dans la région distale soumise à une contrainte élevée.

Effets secondaires :
Non décrits.

Rapport de mélange :
En volume : 2 gouttes de liquide + 2 cuillères de poudre
En poids : 0,5 ml de liquide + 1,5 g de poudre

Application :
• Préparer le matériau en mélangeant la poudre et le liquide sur une plaque 

de malaxage avec une spatule en plastique. Il est déconseillé de malaxer 
le produit avec une spatule métallique dans la mesure où cela entraîne 
la corrosion du métal qui se traduit par une coloration du composite. 
Le bon rapport de mélange est obtenu en mesurant le même nombre 
de gouttes de liquide et de cuillères doseuses rases de poudre. Dans 
la plupart des cas, il convient de commencer avec 2 gouttes de liquide 
et 2 cuillères doseuses rases de poudre. Le rapport de poids est 1,5 g 
de poudre pour 0,5 g de liquide. Le mélange préparé a une consistance 
pâteuse, la surface du matériau mélangé est légèrement mate et lors 
du retrait de la spatule de malaxage, le matériau s‘étire aisément. Il faut 
30 à 40 secondes pour mélanger une dose d‘EVICROL préparée avec 
2 gouttes. Le mélange ainsi préparé peut être travaillé pendant environ 
1 minute à la température de la bouche. La solidification (idéalement sous 
matrice) intervient ensuite et prend environ 2 minutes. Il est nécessaire de 
laisser poser le matériau d‘obturation pendant ce temps et, après 3 autres 
minutes, il est possible de le travailler de nouveau. Il convient ensuite de 
préparer la cavité comme à l‘accoutumée. Il est utile de biseauter un peu 
la surface amélaire pour agrandir la surface de contact entre le composite 
et l‘émail. 

• Les matériaux courants tels que le ciment au phosphate de zinc 
ADHESOR ou le ciment au polycarboxylate de zinc ADHESOR 
CARBOFINE servent de fonds de cavité sous EVICROL. Il n‘est pas 
possible d‘utiliser le ciment à l‘oxyde de zinc-eugénol CARYOSAN à cette 
fin. Le fond de cavité doit impérativement protéger toute la surface de 
la dentine exposée. Après la solidification du fond de cavité, mordancer 
le bord amélaire avec le liquide de mordançage EVICROL (inclus dans 
l‘emballage) appliqué au moyen d‘une mèche de coton hydrophile, puis 

laisser ce dernier agir pendant 60 secondes. Un mordançage efficace 
de l‘émail est la condition essentielle de la liaison entre le matériau 
d‘obturation EVICROL et l‘émail. En pratique, la réussite du mordançage 
est visible car la surface amélaire devient mate. Dans les cas où l‘émail 
est très résistant, le mordançage doit impérativement être répété 
plusieurs fois. Le liquide de mordançage peut être éliminé par un rinçage 
avec de grandes quantités d‘eau (10-20 secondes). 

• Après le séchage, remplir la cavité avec un léger excédent d‘EVICROL. 
La surface d‘obturation de la plus haute qualité peut être obtenue 
par solidification sous bande cétonique (acétate de cellulose - p. ex. 
dans les cavités de classe III), sous pellicule de polyéthylène (dans les 
cavités de classe IV avec occlusion) ou sous matrice (dans les cavités 
des classes V et IV). La pellicule peut être retirée après 2 minutes 
de solidification et le matériau d‘obturation peut être encore modelé 
avec une fraise après 3 minutes supplémentaires et/ou poli avec la 
pâte DEPURAL NEO mélangée à de la vaseline. Un mélange réalisé 
conformément à la procédure appropriée se traduit par des résultats 
fiables et une microrétention définitive d‘Evicrol sur l‘émail.

Remarque :
Ne pas appliquer trop près de la pulpe.

Élimination des déchets :
La poudre non utilisée et son emballage peuvent être jetés avec les 
déchets professionnels ordinaires. Les restes de liquide non utilisés doivent 
être transférés à une entreprise autorisée pour l‘élimination des déchets 
dangereux ou sont à éliminer dans une usine d‘incinération pour déchets 
dangereux. Ne pas déverser le liquide dans les canalisations du tout-à-
l‘égout. 

Avertissement :
Liquide : H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H315 Provoque une 
irritation cutanée. H335 Peut irriter les voies respiratoires.  
H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H411 Toxique pour les 
organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P262 Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. P270 Ne 
pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P273 Éviter le rejet 
dans l‘environnement.
Poudre : H372 Risque avéré d’effets graves pour les organes (poumons) à la 
suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.  
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. H317 Peut provoquer une 
allergie cutanée. H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 
P262 Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.  
P273 Éviter le rejet dans l‘environnement.
Liquide de mordançage : H314 Provoque de graves brûlures de la peau et 
des lésions oculaires. 
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un 
équipement de protection des yeux/du visage.

Conservation :
Conserver dans un endroit sec et à l‘abri de la lumière, à une température 
comprise entre 5 et 25 °C, dans un récipient étanche.

Durée de vie :
2 ans

Conditionnement :
1 x 40 g de poudre - teinte de base n°21
3 x 10 g de poudre - teintes supplémentaires n°25, 27 et 45
1 x 26 g de liquide
1 x 14 g de liquide de mordançage EVICROL
30 spatules de malaxage
1 bloc de plaques de malaxage
1 cuillère doseuse pour poudre

Date de la dernière révision de la notice : 22.11.2017

EVICROL™

Composito Macroriempito  
autopolimerizzabile 

Caratteristiche
Composito da otturazione bicomponente per la realizzazione di otturazioni 
estetiche durature. Disponibile in quattro tonalità cromatiche (tonalità base 
no. 21, tre tonalità addizionali - 25, 27 e 45). La sostanza della composizione 
è una combinazione di materiali ad alto peso molecolare e un riempitivo 
trasparente inorganico. Il saldo legame dei due componenti attraverso un 
legame chimico produce buone caratteristiche fisico-chimiche, permettendo 
così svariate possibilità di applicazione.

Indicazioni
Le caratteristiche meccaniche di EVICROL sfiorano quelle dell’amalgama, 
di conseguenza può essere impiegato in un’ampia gamma di applicazioni 
dell’odontoiatria restaurativa. EVICROL viene utilizzato generalmente 
per otturazioni della classe III e V secondo Black (carie sulla superficie di 
contatto degli incisivi, delle cuspidi e del colletto dentale). Inoltre EVICROL 
può essere impiegato per bordi incisali fratturati (classe IV).

Controindicazioni 
Controindicato nella parte distale con aumentato stress.

Effetti collaterali 
Non descritti.

Rapporto di mescolamento 

In volume: 2 gocce di liquido + 2 cucchiai dosatori di polvere
In peso: 0,5 ml di liquido + 1,5 g di polvere

Applicazione
• Preparare il materiale mescolando la polvere con il componente liquido 

su una piastra di carta per la miscelazione servendosi di una spatola 
di plastica per il frizionamento. Si sconsiglia di mescolare con una 
spatola metallica perché causa erosione del metallo, colorando quindi 
il composito. Il rapporto corretto di mescolamento si ottiene misurando 
un numero di gocce di liquido pari al cucchiaio dosatore raso di polvere. 
Nella maggior parte dei casi, si inizia con 2 gocce di liquido e 2 cucchiai 
dosatori rasi di polvere. Il rapporto del peso è di 1,5 g di polvere per 0,5 g 
di liquido. La miscela preparata ha il carattere della pasta, la superficie del 
materiale mescolato è leggermente opaca, e quando si estrae la spatola 
per il frizionamento, il materiale si stende facilmente. Per miscelare una 
dose di EVICROL preparata con 2 gocce servono 30 - 40 secondi. La 
miscela preparata rimane lavorabile per circa 1 minuto alla temperatura 
del cavo orale. Segue la solidificazione (ideale sotto una matrice), che 
richiede all’incirca 2 minuti. In questo lasso di tempo è necessario lasciare 
l’otturazione a riposo e, dopo altri 3 minuti è possibile iniziare a lavorarla. 
La cavità deve essere preparata come abitualmente. Conviene smussare 
leggermente lo smalto di superficie, in modo tale da ampliare la superficie 
di contatto tra il composito e lo smalto. 

• Come liner di fondo per le cavità trattate con EVICROL, si utilizzano 
comuni materiali di sottofondo come il fosfato di zinco ADHESOR, 
cemento o il cemento al policarbossilato di zinco ADHESOR CARBOFINE. 
Il cemento all’ossido di zinco-eugenolo CARYOSAN non può essere 
usato a questo fine. Il liner deve proteggere tutta la superficie della 
dentina esposta! Dopo la solidificazione del liner, il margine dello smalto 
sarà mordenzato con il liquido mordenzante EVICROL (accluso alla 
confezione), che sarà applicato con uno stuello in cotone lanato e 
lasciato agire per 60 secondi. La mordenzatura effettiva dello smalto è la 
condizione base del collegamento di microritenzione dell’otturazione di 
EVICROL con lo smalto. In pratica, il risultato positivo della mordenzatura 
produce una variazione opaca della superficie dello smalto. In alcuni casi 
di smalto molto resistente la mordenzatura deve essere ripetuta. Il liquido 
mordenzante può essere rimosso sciacquando accuratamente in acqua 
(10 - 20 secondi). 

• Ad asciugatura avvenuta, riempire la cavità con una quantità leggermente 
eccedente di EVICROL. La superficie nella migliore qualità si ottiene 
con la solidificazione sotto una striscia di acetato di cellulosa p.e., nelle 
cavità della classe III, sotto una pellicola di polietilene (nelle cavità della 
classe I con occlusione) o sotto una matrice (nelle cavità della classe V e 
IV). La pellicola può essere rimossa dopo 2 minuti di solidificazione e, 
dopo altri 3 minuti, l’otturazione può essere ulteriormente sagomata per 
mezzo di una fresa e/o lucidata con “DEPURAL NEO paste” mescolata 
con vaselina. La miscelazione e la lavorazione corretta producono un 
collegamento di microritenzione affidabile e duraturo di Evicrol con lo 
smalto.

Attenzione 
Non applicare in prossimità della polpa.

Smaltimento dei rifiuti 
La polvere non utilizzata e il suo imballaggio possono essere smaltiti con 
i rifiuti comuni prodotti sulla postazione di lavoro. Residui di liquido non 
usato devono essere consegnati ad un’azienda autorizzata allo smaltimento 
dei rifiuti o conferiti a un inceneritore per rifiuti pericolosi. Non versare il 
liquido nel sistema di fognatura pubblica. 

Avvertenza
Liquido: H319 Provoca grave irritazione oculare. H315 Provoca irritazione 
cutanea. H335 Può irritare le vie respiratorie. H317 Può provocare una 
reazione allergica cutanea. H411 Tossico per gli organismi acquatici con 
effetti di lunga durata.
P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.  
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. P273 Non disperdere 
nell’ambiente.
Polvere: H372 Provoca danni agli organi (polmoni) in caso di esposizione 
prolungata o ripetuta H319 Provoca grave irritazione oculare. H317 Può 
provocare una reazione allergica cutanea. H400 Molto tossico per gli 
organismi acquatici. 
P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. P273 Non 
disperdere nell’ambiente.
Liquido mordenzante H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni 
oculari. 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

Conservazione 
Conservare in luogo fresco e al buio a una temperatura da 5°C a 25°C, in un 
contenitore adeguatamente sigillato.

Durata di conservazione 
2 anni

Confezione
1 x 40 g polvere - colore base no. 21
3 x 10 g polvere - colori addizionali no. 25, 27 e 45
1 x 26 g liquido
1 x 14 g LIQUIDO MORDENZANTE Evicrol
30 spatole per frizionamento
1 blocco di piastre di carta per il frizionamento
1 cucchiai dosatore per la polvere

Data dell’ultima revisione: 22.11.2017

EVICROL™

Kimyasal Polimerize Edilen  
Makrofil Kompozit 

Özellikler:
Dayanıklı estetik dolguların yapımı için iki bileşenli dolgu kompoziti. Dört 
renk tonunda piyasaya sunulmaktadır (temel renk No 21 ve ek üç renk - 25, 
27 ve 45). Karışım maddesi yüksek molekül kütleli materyaller ile saydam 
inorganik dolgu materyallerinin kombinasyonundan oluşur. İki bileşenin 
kimyasal bağlarla sıkıca bağlanması sonucunda ortaya çıkan iyi fiziksel ve 
kimyasal özellikler çok amaçlı uygulamalara olanak verir.

Endikasyonlar:
EVİCROL’ÜN mekanik özelliklerinin neredeyse amalgam düzeyinde olması 
restoratif diş hekimliğinde geniş uygulama olanakları sağlamaktadır. 
EVİCROL en çok Black III ve V (kesicilerin ve kaninlerin temas yüzeylerindeki 
çürükler ve kole çürükleri) dolguların yapımında kullanılır. EVİCROL bunun 
ötesinde kırık insizal kenarların (sınıf IV) onarımında da kullanılabilir.

Kontrendikasyonlar: 
Distal kısımda artmış baskıyla birlikte uygun olmayan endikasyon.

Yan etkiler: 
Bildirilmemiştir.

Karıştırma oranı: 

Hacim olarak: 2 damla sıvı + 2 kaşık toz
Ağırlık olarak: 0,5 ml sıvı + 1,5 g toz

Uygulama:
• Toz ile sıvı bileşeni bir kağıt levhanın üzerinde bir plastik macun spatulası 

ile karıştırarak materyali hazırlayın. Metal spatula kullanılması önerilmez, 
çünkü metalin erozyonu kompozitin renklenmesine yol açabilir. Doğru 
karışım oranını elde etmek için damla sayısıyla aynı sayıda sıyrılmış kaşık 
dolusu toz karıştırılmalıdır. Genellikle 2 damla sıvı ve 2 sıyrılmış kaşık 
dolusu toz ile başlanır. Ağırlık oranı 1,5 g toza 0,5 g sıvıdır. Hazırlanan 
karışım macun kıvamında olup karışmış materyalin yüzeyi hafif mattır ve 
spatula çekildiğinde kolayca uzar. 2 damladan hazırlanan bir EVİCROL 
dozunu karıştırmak için 30 - 40 saniyeye ihtiyaç vardır. Hazırlanan karışım 
için ağız içinde çalışma süresi yaklaşık 1 dakikadır. Bunu izleyen sertleşme 
süreci ise (ideal olarak bir matriks altında) yaklaşık 2 dakika sürer. Bu süre 
içerisinde dolguya dokunulmamalıdır, bir üç dakika daha geçtikten sonra 
dolgu üzerinde çalışmaya devam etmek mümkündür. Kavite her zamanki 
gibi hazırlanır. Mine ile kompozit arasındaki temas yüzeyini genişletmek 
için yüzey minesini biraz bizote etmek yararlıdır. 

• Çinko fosfatlı ADHESOR simanı veya ADHESOR CARBOFİNE 
polikarboksilat simanı gibi standart kaide materyalleri EVİCROL’ÜN altına 
kaide maddesi olarak kullanılır. Çinko oksit öjenollü CARYOSAN simanı bu 
amaçla kullanılmamaktadır. Kaidenin açığa çıkmış dentinin tüm yüzeyini 
koruması gerekmektedir! Astarın sertleşmesinin ardından minenin kenarı 
bir pamuk yün fitil kullanılarak EVİCROL asit sıvısıyla (ambalaj kapsamına 
dahildir) asitlenir ve 60 saniye etki etmeye bırakılır. Minenin etkili bir 
biçimde asitlenmesi EVİCROL dolgusunun mineye mikroretansiyon 
yoluyla bağlanmasının temel koşuludur. Pratik uygulamada asitlemenin 
başarılı olduğu mine yüzeyinin mat bir görünüm almasından anlaşılır. 
Minenin çok dirençli olduğu bazı hallerde asitleme işleminin birkaç kez 
tekrarlanması gerekmektedir. Asit sıvısı suyla durulanarak (10 - 20 saniye) 
uzaklaştırılabilir. 

• Kaviteyi kuruttuktan sonra biraz fazlaca EVİCROL ile doldurun. En iyi 
dolgu yüzeyi kalitesini elde etmek için sertleşme işlemi, örn. sınıf III 
kavitelerde bir celone (selülöz asetat) bandı altında, bir polietilen folyo 
altında (oklüzyonlu sınıf I kavitelerde) veya bir matriks altında (sınıf V ve 
IV kavitelerde) gerçekleştirilmelidir. Folyo 2 dakikalık sertleşme sürecinin 
ardından çıkarılabilir ve bir 3 dakika daha geçtikten sonra dolgu bir frezle 
şekillendirilebilir ve/veya vazelinle karıştırılmış “DEPURAL NEO pastasıyla” 
parlatılabilir. Doğru karışımlı bir iş prosedürü, Evicrol ile mine arasında 
mikroretansiyona dayanan, güvenilir ve kalıcı bir bağlantı oluşmasını 
sağlar.

Not: 
Pulpanın çok yakınına uygulamayın.

Atıkların yok edilmesi: 
Kullanılmamış tozu ve ambalajını iş yerindeki sıradan atıklarla giderin. 
Kullanılmamış sıvı artıklarının atık giderme ruhsatı olan bir firmaya ya 
da bir tehlikeli atık yakma tesisine teslim edilmesi gerekmektedir. Sıvıyı 
kanalizasyon şebekesine karışmasını önleyin. 

Uyarı:
Sıvı: H319 Ciddi göz tahrişine yol açar. H315 Cilt tahrişine yol açar.  
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir. H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol 
açar. H411 Su hayatı için uzun süre kalıcı, toksik etki.
P262 Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. P270 Bu ürünü kullanırken 
hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. P273 Çevreye kontrolsüz 
verilmesinden kaçının.
Toz: H372 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda 
(akciğerlerde) hasara yol açar. H319 Ciddi göz tahrişine yol açar. H317 Alerjik 
cilt reaksiyonlarına yol açar. H400 Su hayatı için çok toksiktir. 
P262 Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. P273 Çevreye kontrolsüz 
verilmesinden kaçının.
Asit sıvısı: H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. 
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu 
kullanın.

Saklama koşulları: 
Kuru ve karanlık bir yerde, 5°C ile 25°C arasında, iyice yalıtılmış bir kapta 
saklayın.

Raf ömrü: 
2 yıl

Ambalaj İçeriği:
1 adet 40 g toz - Temel renk No 21
3 adet 10 g toz - Ek renkler No 25, 27 ve 45
1 adet 26 g sıvı
1 adet 14 g EVİCROL asit sıvısı
30 adet macun spatulası
1 adet karıştırma kağıdı
1 adet toz ölçü kaşığı

Revizyon tarihi: 22.11.2017

EVICROL™

Chemischuithardend  
macrogevuld composiet 

Kenmerken:
Tweecomponenten vulcomposiet voor het maken van duurzame esthetische 
vullingen. Verkrijgbaar in vier kleurtinten (de basiskleurtint nr. 21 en drie 
extra kleurtinten - 25, 27 en 45). In samenstelling is de stof een combinatie 
van hoogmoleculaire materialen en een transparant, anorganisch vulmiddel. 
Door een goede vernetting van beide componenten door middel van 
chemische binding krijgt het materiaal uitstekende fysisch-chemische 
eigenschappen, waardoor het voor veel doeleinden te gebruiken is.

Indicaties:
De mechanische eigenschappen van Evicrol komen dicht in de buurt van die 
van amalgaam, wat maakt dat het binnen de restauratieve tandheelkunde 
in veel verschillende gebieden kan worden toegepast. Evicrol wordt het 
meest gebruikt voor vullingen in klasse III en V volgens Black (cariës op de 
contactvlakken van de incisalen en knobbels en tandhalscariës). Daarnaast kan 
Evicrol ook worden gebruikt voor gefractureerde incisale randen (klasse IV).

Contra-indicaties: 
Ongeschikt voor het distale gedeelte, waarbij sprake is van sterkere 
belasting.

Bijwerkingen: 
Geen bijwerkingen bekend.

Mengverhouding: 

Volume: 2 druppels vloeistof + 2 schepjes poeder
Gewicht: 0,5 ml vloeistof + 1,5 g poeder

Gebruik:
• Maak het materiaal aan door poeder en vloeistof op een papieren 

mengblok te mengen met behulp van een plastic frictiespatel. Meng het 
materiaal niet aan met een metalen spatel, aangezien dit tot metaalerosie 
kan leiden en daarmee tot verkleuring van het composiet. De juiste 
mengverhouding is een gelijk aantal druppels vloeistof en afgestreken 
schepjes poeder. Meestal wordt begonnen met 2 druppels vloeistof 
en 2 afgestreken schepjes poeder. In gewichtsverhouding houdt dit in: 
1,5 g poeder op 0,5 g vloeistof. Het geprepareerde mengsel heeft de 
kenmerken van een pasta, het oppervlak van het gemengde materiaal 
is enigszins mat en als de frictiespatel wordt weggetrokken, rekt het 
materiaal gemakkelijk uit. Voor het mengen van een dosis EVICROL op 
basis van 2 druppels zijn 30 à 40 seconden nodig. Het geprepareerde 
mengsel kan op mondtemperatuur ongeveer 1 minuut lang worden 
verwerkt. De daarop volgende uitharding (bij voorkeur onder een 
matrixband) duurt ongeveer 2 minuten. Laat de vulling in deze tijd met 
rust. Na nog eens 3 minuten wachten kan de vulling dan verder worden 
bewerkt. Prepareer de caviteit op de gebruikelijke manier. Het is goed om 
de glazuurranden wat af te schuinen, om het contactoppervlak tussen 
composiet en glazuur te vergroten. 

• Gebruik als onderlaagmateriaal voor EVICROL de gebruikelijke producten, 
zoals het zink-fosfaat cement ADHESOR of het polycarboxylate cement 
ADHESOR CARBOFINE. Het zinc-oxide eugenol cement CARYOSAN kan 
in dit geval niet worden gebruikt. Het onderlaagmateriaal moet het gehele 
oppervlak van het blootliggende dentine afdekken! Na de uitharding van 
het onderlaagmateriaal moeten de glazuurranden worden geëtst. Gebruik 
hiervoor de EVICROL-etsvloeistof (bijgesloten), breng hem aan met een 
wattenstaafje en laat hem 60 seconden inwerken. Effectieve glazuuretsing 
is een basisvoorwaarde voor goede microretentie van de EVICROL-vulling 
aan het glazuur. In de praktijk is een succesvolle etsbehandeling te zien 
aan het mat worden van het glazuuroppervlak. Als het glazuur zeer sterk 
weerstand biedt, moet de etsbehandeling enkele keren worden herhaald. 
Verwijder de etsvloeistof door grondig te spoelen met water (10 à 20 
seconden). 

• Vul de caviteit na het drogen met een klein beetje meer Evicrol dan nodig 
is om de caviteit te vullen. Voor een vulling met een zo hoogwaardig 
mogelijk oppervlak kan de vulling bij caviteiten in klasse III het best 
uitharden onder een strip van celluloseacetaat, bij caviteiten in klasse 
I zonder occlusie onder polyethyleenfolie en bij caviteiten in klasse V en 
IV onder een matrixband. De folie kan na 2 minuten uitharden worden 
verwijderd en na opnieuw 3 minuten uitharden kan de vulling verder 
worden vormgegeven met de juiste instrumenten en/of worden gepolijst 
met DEPURAL NEO-pasta, gemengd met vaseline. Door de juiste 
verwerkingsprocedure en menging ontstaat een betrouwbare, permanente 
microretentieve verbinding tussen het Evicrol-materiaal en het glazuur.

Opmerking: 
Niet toepassen in de buurt van de pulpa.

Afvoer van afvalstoffen: 
Voer het ongebruikte poeder en de verpakking daarvan af als normaal afval. 

Restanten ongebruikte vloeistof moeten worden afgevoerd door een bedrijf 
dat een vergunning heeft voor het afvoeren van afvalstoffen of moeten 
worden verbrand in een verbrandingsoven voor gevaarlijke afvalstoffen. 
Zorg dat de vloeistof niet in het openbare riool terecht komt. 

Waarschuwing:
Vloeistof: H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H315 Veroorzaakt 
huidirritatie. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H317 Kan 
een allergische huidreactie veroorzaken. H411 Giftig voor in het water 
levende organismen, met langdurige gevolgen.
P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P270 Niet eten, 
drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P273 Voorkom lozing 
in het milieu.
Poeder: H372 Veroorzaakt schade aan organen (longen) bij langdurige of 
herhaalde blootstelling. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H317 Kan 
een allergische huidreactie veroorzaken. H400 Zeer giftig voor in het water 
levende organismen. 
P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P273 Voorkom 
lozing in het milieu.
Etsvloeistof: H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en ernstig oogletsel. 
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/
oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Bewaren: 
Bewaar op een droge, donkere plaats, bij een temperatuur van 5 à 25°C, in 
een goed gesloten verpakking.

Houdbaarheid: 
2 jaar

Verpakking:
1 x 40 g poeder - basiskleur nr. 21
3 x 10 g poeder - extra kleuren nrs. 25, 27, en 45
1 x 26 g vloeistof
1 x 14 g EVICROL-etsvloeistof/
30 frictiespatels
1 blok frictiepapierbladen
1 poeder maatschepjes

Datum laatste versie: 22-11-2017

EVICROL™

Keemiliselt kõvastuv makrofiller-komposiit 

Omadused
Kahekomponentne täidiskomposiit vastupidavate esteetiliste täidiste 
tegemiseks. Saadaval neljas värvitoonis (põhitoon nr 21 ja kolm lisatooni 
– 25, 27 ja 45). Komposiit on kombineeritud kõrgmolekulaarsetest 
materjalidest ja läbipaistvast anorgaanilisest fillerist. Mõlema komponendi 
tugev seondumine keemiliste sidemete abil annab tulemuseks head 
füüsikokeemilised omadused, mis võimaldab kasutamist mitmesugustel 
erinevatel eesmärkidel.

Näidustused
EVICROLI mehaanilised omadused on peaaegu sama head kui amalgaamil, 
mis võimaldab seda restoratiivses stomatoloogias laialdaselt kasutada. 
EVICROLI kasutatakse kõige sagedamini III ja V klassi (Blacki järgi) 
täidiste valmistamisel (lõike- ja silmahammaste kontaktpindadele kanduv 
ja hambakaela kaaries). Lisaks sellele saab EVICROLI kasutada ka 
lõikehammaste purunenud servade ravis (klass IV).

Vastunäidustused 
Suure pinge tõttu ei sobi distaalsetele hammastele.

Kõrvaltoimed 
Pole kirjeldatud.

Segamissuhe 

Mahu suhtes: 2 tilka vedelikku + 2 kulbitäit pulbrit
Massi suhtes: 0,5 ml vedelikku + 1,5 g pulbrit

Aplitseerimine
• Valmistage materjal ette, segades pulbri segamispaberil 

vedelkomponendiga, kasutades plastikust segamisspaatlit. Segamine 
metallspaatliga pole soovitatav, kuna see põhjustab metalli erosiooni, 
mis omakorda põhjustab komposiidi värvimuutuse. Õige segamissuhe 
saavutatakse, mõõtes ühe tilga vedeliku kohta üks ääretasa 
mõõtlusikatäis pulbrit. Enamasti alustatakse 2 tilga vedeliku ja 2 ääretasa 
mõõtlusikatäie pulbriga. Massisuhe on 1,5 g pulbrit 0,5 g vedeliku 
kohta. Valmistatud segu moodustab pasta, segatud materjali pind 
on matjas ja kui hõõrumisspaatel ära võtta, venib materjal kergesti. 2 
tilgast EVICROLIST valmistatud segu segamiseks kulub 30–40 sekundit. 
Suutemperatuuril jääb valmistatud segu töödeldavaks umbes 1 minutiks. 
Tahkumine (ideaaljuhul kasutatakse matriitsi) toimub hiljem, umbes 2 
minuti jooksul. Täidis tuleb selleks ajaks rahule jätta ja 3 minuti pärast 
võib täidist edasi töödelda. Kaviteet valmistatakse ette tavapäraselt. 
Kasulik on pinnaemaili lihvida nii, et suureneks kontaktpind komposiidi ja 
emaili vahel. 

• Kaviteedi alustäidisena kasutatakse Evicroli all tavapäraseid 
alustäidiste materjale, nt tsinkfosfaattsementi ADHESOR 
või polükarboksülaattsementi ADHESOR CARBOFINE. 
Tsinkoksiideugenooltsementi CARYOSAN ei saa sel eesmärgil kasutada. 
Alustäidis peab kaitsma eksponeeritud dentiini kogu ulatuses! Alustäidise 
tahkumise järgselt töödeldakse emailiserva EVICROLI happevedelikuga 
(pakendis), mis aplitseeritakse vatiribaga ja jäetakse toimima 60 
sekundiks. Emaili efektiivne töötlemine happega on ülioluline eeltingimus 
EVICROL-täidise mikroretentsioonsele seondumisele emailiga. Praktikas 
tähendab edukas töötlemine happega seda, et emailipind muutub 
matjaks. Mõnikord, kui email on väga resistentne, tuleb happega töödelda 
korduvalt. Happevedeliku saab eemaldada veega korralikult loputades 
(10–20 sekundit). 

• Kuivatamise järel täitke kaviteet EVICROLIGA NII, ET SEDA ON VEIDI 
LIIGA PALJU. Parima kvaliteediga täidisepinna saab, kui tahkumine 
toimub tselluloosatsetaatribade all, nt III klassi kaviteetide puhul, 
polüetüleenfooliumi all (I klass, kaviteedid oklusiooniga) või maatriksi all 
(V ja IV klassi kaviteedid). Fooliumi saab eemaldada pärast 2-minutilist 
tahkumist ja täidist saab edasi kujundada, kasutades lihvimispuuri veel 
3 minuti jooksul ja/või poleerida vaseliiniga segatud DEPURAL NEO 
pastaga. Õige töötlemisprotseduur annab tulemuseks usaldusväärse ja 
püsiva mikroretentsioonliidese Evicroli ja emaili vahel.

NB! 
Mitte aplitseerida pulbi vahetus läheduses.

Jäätmekäitlus 
Hävitage kasutamata pulber ja selle pakend koos tavapäraste töökohal 
tekkivate jäätmetega. Kasutamata vedelik tuleb edastada ettevõttele, 
kellel on volitus hävitada ohtlikke jäätmematerjale või hävitada neid 
ohtlike jäätmete tuhastamise teel. Ärge valage vedelikku üldkasutatavasse 
kanalisatsiooni. 

Hoiatus!
Vedelik: H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust. H315 Põhjustab 
nahaärritust. H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust. H317 Võib 
põhjustada allergilist nahareaktsiooni. H411 Mürgine veeorganismidele, 
pikaajaline toime.
P262 Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. P270 Toote käitlemise 
ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. P273 Vältida sattumist keskkonda.
Pulber: H372 Kahjustab elundeid (kopse), kui kokkupuude on pikaajaline 
või korduv H319 Põhjustab silmade tugevat ärritust. H317 Võib põhjustada 
allergilist nahareaktsiooni. H400 Väga mürgine veeorganismidele. 
P262 Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. P273 Vältida sattumist 
keskkonda.
Happevedelik: H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. 
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

Säilitamine 
Hoida kuivas ja pimedas, hästi suletud anumas temperatuuril 5–25 °C.

Kõlblikkusaeg 
2 aastat

Pakend
1 x 40 g pulber – põhitoon nr 21
3 x 10 g pulber – lisavärvitoonid nr 25, 27 ja 45
1 x 26 g vedelik
1 x 14 g EVICROL happevedelik
30 hõõrumisspaatlit
1 plokk paberit hõõrumiseks
1 mõõtlusikat pulbri jaoks

Viimase läbivaatamise kuupäev 22.11.2017

EVICROL™

χημικώς πολυμεριζόμενη  
μακροκοκκη συνθετη ρητίνη 

Χαρακτηριστικά:
Σύνθετο υλικό σφραγισμάτων δύο συστατικών για την κατασκευή ανθεκτικών 
καλαίσθητων σφραγισμάτων. Διατίθεται σε τέσσερις χρωματικούς τόνους 
(βασικό χρώμα Αριθ. 21, τρία επιπλέον χρώματα - 25, 27 και 45). Οι 
συστατικές ουσίες είναι ένας συνδυασμός υλικών υψηλού μοριακού βάρους 
και ενός αδιαφανούς ανόργανου πληρωτικού υλικού. Η σταθερή δικτύωση 
των δύο συστατικών μέσω χημικής ένωσης αποδίδει ικανοποιητικές 
φυσικοχημικές ιδιότητες παρέχοντας δυνατότητες εφαρμογών πολλαπλών 
χρήσεων.

Ενδείξεις:
Οι μηχανικές ιδιότητες του EVICROL αντιστοιχούν σχεδόν σε εκείνες του 
αμαλγάματος, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα ένα σημαντικά διευρυμένο 
φάσμα δυνατοτήτων στην οδοντιατρική αποκατάστασης. Το EVICROL 
χρησιμοποιείται συνήθως για την κατασκευή σφραγισμάτων κατηγορίας III. 
και V. κατά Black (τερηδόνα στην επιφάνεια επαφής των κοπτήρων και των 
κυνοδόντων, καθώς και τερηδόνα στον αυχένα του δοντιού). Πέραν αυτού, 
το EVICROL μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για σπασμένα άκρα των 
κοπτήρων (κατηγορία IV.).

Αντενδείξεις: 
Αντενδείκνυται η χρήση στο περιφερικό τμήμα με αυξημένη καταπόνηση.

Παρενέργειες: 
Δεν περιγράφονται.

Αναλογία ανάμειξης: 

Κατ‘ όγκο: 2 σταγόνες του υγρού + 2 μεζούρες της σκόνης
Κατά βάρος: 0,5 ml του υγρού + 1,5 g της σκόνης

Εφαρμογή:
• Παρασκευάστε το υλικό αναμειγνύοντας τη σκόνη με το υγρό συστατικό 

σε χαρτί ανάμειξης με την πλαστική σπάτουλα τριβής. Δεν συνιστάται 
η ανάμειξη με μεταλλική σπάτουλα επειδή προκαλεί διάβρωση του 
μετάλλου με αποτέλεσμα το χρωματισμό του σύνθετου υλικού. Η σωστή 
αναλογία ανάμειξης επιτυγχάνεται με μέτρηση ενός αριθμού σταγόνων του 
υγρού ίσου με εκείνων των κοφτών μεζουρών σκόνης. Στις περισσότερες 

Iepakojums
1 x 40 g pulvera - pamattonis nr. 21
3 x 10 g pulvera - papildu toņi nr. 25, 27 un 45
1 x 26 g šķidruma
1 x 14 g EVICROL kodināšanas šķidruma
30 berzi radošas lāpstiņas
1 bloks fiksējoša papīra gabalu
1 pulvera mērkarotes

Pēdējās pārskatīšanas datums: 22.11.2017

EVICROL™

Chemiškai kietėjantis  
makroužpildų kompozitas 

Savybės
Dviejų komponentų kompozicinis užpildas ilgalaikių estetinių užpildų 
gamybai. Tiekiamas keturių atspalvių (pagrindinis atspalvis Nr. 21 ir 
trys papildomi atspalviai: 25, 27 ir 45). Kompozicinę medžiagą sudaro 
stambiamolekulinių medžiagų ir skaidraus neorganinio užpildo derinys. 
Tvirtos abiejų komponentų cheminės jungtys pagerina fizines ir chemines 
savybes, todėl medžiagą galima naudoti įvairiapusiškai.

Indikacijos
Mechaninės „EVICROL“ labai artimos amalgamai, todėl medžiagą galima 
plačiai naudoti restauruojamosios odontologijos srityje. „EVICROL“ 
daugiausia naudojamas III ir V klasės pagal Bleką (Black) užpildams 
(ėduonies paveiktiems kontaktiniams kandžių, ilčių ir dantų kaklelių 
paviršiams). Be to, „EVICROL“ dar galima naudoti skilusių kramtomųjų 
paviršių briaunų (IV klasė) atstatymui.

Kontraindikacijos 
Netinka naudoti distaliosiose didesnės apkrovos veikiamose vietose.

Šalutinis poveikis 
Neaprašytas.

Maišymo santykis 

Pagal tūrį: 2 lašai skysčio + 2 kaušeliai miltelių
Pagal masę: 0,5 ml skysčio + 1,5 g miltelių

Naudojimas
• Paruoškite medžiagą sumaišę miltelius su skystuoju komponentu 

ant maišymo popieriaus lapelio plastikine trinamąja mentele. 
Nerekomenduojama maišyti metaline mentele, nes medžiaga sukelia 
metalo erozija ir pakinta kompozito spalva. Tinkamas maišymo 
santykis užtikrinamas naudojant vienodą kiekį skysčio lašų ir nubrauktų 
miltelių kaušelių. Dažniausiai pradedama sumaišant 2 lašus skysčio 
ir 2 nubrauktus kaušelius miltelių. Santykis pagal masę sudaro 1,5 g 
miltelių su 0,5 g skysčio. Paruoštas mišinys būna pastos konsistencijos, 
jo paviršius – švelniai matinis, o ištraukus mentelę medžiaga lengvai tįsta. 
„EVICROL“ dozė iš 2 lašų maišoma 30–40 sekundžių. Su paruoštu mišiniu 
galima dirbti apie 1 minutę burnos temperatūroje. Paskui medžiaga 
kietėja (geriausiai – po matrica) maždaug 2 minutes. Būtina tuo metu 
palikti užpildą kietėti, o dar po 3 minučių galima pradėti tolesnį užpildo 
apdorojimą. Ertmė paruošiama kaip įprasta. Pravartu paviršiaus emalį šiek 
tiek nusklembti, kad padidėtų kompozito ir emalio sąlyčio paviršius. 

• Po „EVICROL“ ertmėje klojamos standartinės pamušalinės medžiagos, 
kaip antai cinko fosfato cementas „ADHESOR“ arba polikarboksilato 
cementas „ADHESOR CARBOFINE“. Cinko oksido cemento su eugenoliu 
„CARYOSAN“ šiam tikslui naudoti negalima. Pamušalas turi dengti visą 
atviro dentino paviršiaus plotą! Sukietėjus pamušalui emalio kraštą reikia 
išėsdinti ėsdinamuoju skysčiu „EVICROL“ (yra pakuotėje), kuris tepamas 
vatos tamponėliu ir paliekamas suveikti 60 sekundžių. Kad užpildas 
„EVICROL“ mikroskopiniame lygmenyje gerai sukibtų su emaliu, būtina 
veiksmingai išėsdinti emalį. Sėkmingai išėsdintas emalis paprastai tampa 
matomai matinis. Tam tikrais atvejais, kai emalis labai atsparus, ėsdinimą 
reikia pakartoti. Ėsdinimo skystį galima pašalinti kruopščiai nuskalavus 
vandeniu (10–20 sekundžių). 

• Ertmę išdžiovinkite ir užpildykite „EVICROL“ su nedideliu pertekliumi. 
Kokybiškiausias užpildo paviršius susidaro kietėdamas po celono 
(celiuliozės acetato) juostele, pvz., užpildant III klasės ertmes, po 
polietileno plėvele (užpildant I klasės ertmes su okliuzija) arba po matrica 
(užpildant V ir IV klasės ertmes). Plėvelę galima pašalinti po 2 minučių 
kietėjimo fazės, o užpildą toliau galima formuoti grąžtu dar 3 minutes 
ir (arba) poliruoti pasta „DEPURAL NEO“, sumaišyta su vazelinu. Teisingai 
taikant darbo metodą mišinys „Evicrol“ sudaro patikimą nuolatinę 
mikroretencinę jungtį su emaliu.

Dėmesio! 
Nenaudokite labai arti pulpos.

Atliekų šalinimas 
Nepanaudotus miltelius ir pakuotę šalinti su įprastinėmis darbo vietoje 
susidariusiomis atliekomis. Nesunaudotą skystį perduoti įmonei, įgaliotai 
šalinti atliekas, arba jas šalinti pavojingų medžiagų deginimo įrenginyje 
(gamykloje). Nepilti skysčio į viešąją kanalizacijos sistemą. 

Įspėjimas
Skystis: H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H315 Dirgina odą. H335 Gali 
dirginti kvėpavimo takus. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.  
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
P262 Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. P270 Naudojant 
šį produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti. P273 Saugoti, kad nepatektų į 
aplinką.
Milteliai: H372 Kenkia organams (plaučiams), jeigu medžiaga veikia ilgai arba 
kartotinai. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H317 Gali sukelti alerginę 
odos reakciją. H400 Labai toksiška vandens organizmams. 
P262 Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. P273 Saugoti, 
kad nepatektų į aplinką.
Ėsdinimo skystis: H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. 
P280 Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti 
akių (veido) apsaugos priemones;

Laikymas 
Laikyti gerai uždarytoje talpyklėje sausoje ir tamsioje vietoje temperatūroje 
nuo 5 °C iki 25 °C.

Tinkamumo laikas 
2 metai

Pakuotė
1 x 40 g miltelių (pagrindinis atspalvis Nr. 21)
3 x 10 g miltelių (papildomi atspalviai Nr. 25, 27 ir 45)
1 x 26 g skysčio
1 x 14 g ėsdinamojo skysčio „EVICROL“
30 trinamųjų mentelių
1 bloknotas popierinių lapelių medžiagoms trinti
1 miltelių matavimo kaušeliai

Paskutinės peržiūros data: 2017 11 22

EVICROL™

Kemiskt härdande makrofylld komposit 

Egenskaper:
Tvåkomponents komposit för konstruktion av hållbara estetiska fyllningar. 
Finns i fyra färger (basfärg nr 21 och tre ytterligare färger – 25, 27 och 
45). Kompositen består av en kombination av högmolekylärmaterial 
och transparent oorganisk filler. En kemisk förening av de båda 
komponenterna har gett goda fysiska/kemiska egenskaper för allsidiga 
appliceringsmöjligheter.

Indikationer:
De mekaniska egenskaperna hos EVICROL är nästan desamma som de hos 
amalgam vilket innebär många appliceringsmöjligheter vid restaurerande 
tandvård. EVICROL används oftast för att göra fyllningar av klass III och 
V enligt Black (kontaktyta på framtänder, hörntänder och tandhalsar). 
Dessutom kan EVICROL användas för frakturerade incisala kanter (klass IV).

Kontraindikationer: 
Ej lämpligt i den distala delen med ökad påfrestning.

Biverkningar: 
Ej beskrivna.

Blandningsförhållande: 

I volym: 2 droppar vätska + 2 skopor pulver
I vikt: 0,5 ml vätska + 1,5 g pulver

Applicering:
• Preparera materialet genom att blanda pulvret med vätskan på ett 

blandningsblock med en friktionsspatel av plast. Blandning med en 
metallspatel rekommenderas inte eftersom det leder till metallerosion 
som syns i kompositfärgen. Korrekt blandningsförhållande uppnås genom 
uppmätning av samma antal vätskedroppar och strukna mätskedar pulver. 
I de flesta fall börjar man med 2 droppar vätska och 2 strukna mätskedar. 
Viktförhållandet är 1,5 g pulver till 0,5 g vätska. Den preparerade 
blandningen har pastaegenskap, ytan på det blandade materialet är något 
matt och när friktionsspateln tas bort är det lätt att sträcka materialet. 
Det krävs 30–40 sekunder för att blanda en dos EVICROL preparerad av 
2 droppar. Den preparerade blandningen går att arbeta med cirka 1 minut 
vid muntemperatur. Därefter följer härdning (helst med hjälp av en matris) 
som tar cirka 2 minuter. Fyllningen måste vila under den här perioden och 
efter ytterligare 3 minuter är det möjligt att arbeta vidare med fyllningen. 
Kaviteten ska prepareras på vanligt sätt. Ytemaljen bör slipas något för att 
öka kontaktytan mellan kompositen och emaljen. 

• Vanliga underfyllningsmaterial som t.ex. zinkfostat ADHESOR cement 
eller ADHESOR CARBOFINE polykarbonatcement används som 
kavitetsliners under EVICROL. Zinkoxid-eugenol-cement CARYOSAN 
kan inte användas för detta. Linern måste skydda hela ytan på det 
exponerade dentinet! Efter att linern stelnat ska emaljkanten etsas med 
EVICROL etsvätska (medföljer förpackningen) som ska appliceras med 
en bomullstops och verka i 60 sekunder. Effektiv emaljetsning är viktig för 
mikroretention av EVICROL fyllning till emaljen. En lyckad etsning ses som 
en matt förändring på emaljytan. På mycket resistent emalj kan etsningen 
ibland behöva upprepas. Etsvätskan kan tas bort med noggrann sköljning 
med vatten (10–20 sekunder). 

• Efter torkning ska kaviteten fyllas med ett litet överskott av EVICROL. 
Bästa fyllningsytan erhålls genom stelning med hjälp av en cellofanremsa 
(cellulosaacetet) t.ex. vid klass III-kaviteter, under polyetenfolie (vid klass 
I-kaviteter med ocklusion) eller med hjälp av en matris (vid klass V- och 
IV-kaviteter). Folien kan tas bort efter 2 minuters härdning och fyllningen 
kan formas ytterligare med en borr under 3 minuter och/eller poleras med 
DEPURAL NEO pasta blandad med vaselin. Korrekt arbetsgång ger en 
säker och permanent mikroretention mellan EVICROL och emalj.

Anm: 
Appliceras inte i närheten av pulpan.

Avfallshantering: 
Kassera oanvänt pulver och dess förpackning med vanligt arbetsplatsavfall. 
Rester av oanvänd vätska ska skickas till ett företag som är auktoriserat för 
kassering av farligt avfall eller för kassering på en förbränningsanläggning 
för farligt avfall. Häll inte vätska i det allmänna avloppssystemet. 

Varning!
Vätska: H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H315 Irriterar huden. H335 Kan 
orsaka irritation i luftvägarna. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. P270 Ät 
inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. P273 Undvik utsläpp 
till miljön.
Pulver: H372 Orsakar organskador (lungor) genom lång eller upprepad 
exponering H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H317 Kan orsaka allergisk 
hudreaktion. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. 
P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.  
P273 Undvik utsläpp till miljön.
Etsvätska: H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. 
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Förvaring: 
Förvaras torrt och mörkt vid 5 °C till 25 °C, i en väl förseglad behållare.

Hållbarhet: 
2 år

Förpackning
1 x 40 g pulver – basfärg nr 21
3 x 10 g pulver – ytterligare färger nr 25, 27 och 45
1 x 26 g vätska
1 x 14 g EVICROL etsvätska
30 friktionsspatlar
1 block friktionspapper
1 pulvermätskedar

Datum för senaste översyn: 22 november 2017

περιπτώσεις χρησιμοποιούνται αρχικά 2 σταγόνες υγρού και 2 κοφτές 
μεζούρες σκόνης. Η αναλογία βάρους είναι 1,5 g σκόνης προς 0,5 
g υγρού. Το παρασκευασμένο μείγμα έχει υφή πάστας, η επιφάνεια 
του αναμεμειγμένου υλικού είναι ελαφρώς ματ και όταν ανασύρετε 
τη σπάτουλα, το υλικό επιμηκύνεται εύκολα. Για να αναμείξετε μια 
δόση EVICROL παρασκευασμένη από 2 σταγόνες, απαιτούνται 30 - 40 
δευτερόλεπτα. Το παρασκευασμένο μείγμα παραμένει επεξεργάσιμο για 
περίπου 1 λεπτό στη θερμοκρασία του στόματος. Η πήξη (ιδανικά κάτω 
από μια μήτρα) πραγματοποιείται στη συνέχεια εντός 2 λεπτών. Πρέπει 
να αφήσετε το σφράγισμα να σταθεί κατά το διάστημα αυτό και μετά 
3 ακόμη λεπτά μπορείτε να ξεκινήσετε περαιτέρω εργασίες σε αυτό. 
Η κοιλότητα πρέπει να προετοιμάζεται κατά το συνήθη τρόπο. Είναι 
προτιμότερο να λοξοτομήσετε κάπως το επιφανειακό σμάλτο για να 
διευρύνετε την επιφάνεια επαφής μεταξύ του σύνθετου υλικού και του 
σμάλτου. 

• Συνήθη υλικά υποστρώματος, όπως η κονία φωσφορικού ψευδαργύρου 
ADHESOR ή η πολυκαρβοξυλική κονία ADHESOR CARBOFINE, 
χρησιμοποιούνται ως υποστρώματα επενδύσεων κοιλότητας EVICROL. 
Η κονία οξειδίου ψευδαργύρου - ευγενόλης CARYOSAN δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό. Η επένδυση πρέπει να προστατεύει 
ολόκληρη την επιφάνεια της εκτεθειμένης οδοντίνης! Μετά την πήξη 
της επένδυσης, το περιθώριο του σμάλτου πρέπει να υποβληθεί σε 
χημική χάραξη με υγρό ΧΗΜΙΚΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ EVICROL (περιλαμβάνεται 
στη συσκευασία), το οποίο εφαρμόζεται με μπατονέτα και δρα για 60 
δευτερόλεπτα. Η αποτελεσματική χημική χάραξη του σμάλτου αποτελεί 
την ουσιαστική προϋπόθεση για τη σύνδεση μικροσκοπικής πρόσφυσης 
του σφραγίσματος EVICROL στο σμάλτο. Στην πράξη, η επιτυχημένη 
χημική χάραξη χαρακτηρίζεται από την αλλαγή της εμφάνισης της 
επιφάνειας του σμάλτου σε ματ. Σε ορισμένες περιπτώσεις εξαιρετικά 
ανθεκτικού σμάλτου, η χημική χάραξη πρέπει να διεξαχθεί επανειλημμένα. 
Το υγρό χημικής χάραξης μπορεί να αφαιρεθεί με σχολαστικό ξέπλυμα με 
νερό (10 - 20 δευτερόλεπτα). 

• Αφού στεγνώσετε, πληρώστε την κοιλότητα με μικρό πλεόνασμα 
EVICROL. Η καλύτερη ποιότητα επιφανείας του σφραγίσματος μπορεί 
να επιτευχθεί με πήξη κάτω από μια λωρίδα celone (οξική κυτταρίνη), 
π.χ., σε κοιλότητες κατηγορίας III., κάτω από φύλλο πολυαιθυλενίου 
(σε κοιλότητες κατηγορίας I. με σύγκληση) ή κάτω από μια μήτρα 
(σε κοιλότητες κατηγορίας V. και IV.). Το φύλλο μπορεί να αφαιρεθεί 
2 λεπτά μετά την πήξη και το σφράγισμα μπορεί να διαμορφωθεί 
περαιτέρω με φρέζα μετά 3 επιπλέον λεπτά και/ή να στιλβωθεί με πάστα 
«DEPURAL NEO paste» αναμεμειγμένη με βαζελίνη. Το σωστό μείγμα 
διαδικασίας εργασίας έχει ως αποτέλεσμα την αξιόπιστη και μόνιμη ένωση 
μικροσκοπικής συγκράτησης του Evicrol στο σμάλτο.

Σημείωση: 
Να μην εφαρμόζεται κοντά στον πολφό.

Διάθεση αποβλήτων: 
Διαθέστε τη σκόνη που δεν έχει χρησιμοποιηθεί και τη συσκευασία της μαζί 
με τα κοινά απόβλητα που προκύπτουν στο χώρο εργασίας. Κατάλοιπα του 
υγρού που δεν έχει χρησιμοποιηθεί πρέπει να παραδίδονται σε μια εταιρεία 
αδειοδοτημένη για τη διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων ή να διατίθενται σε 
μονάδα αποτέφρωσης επικίνδυνων αποβλήτων. Μην απορρίπτετε το υγρό 
στο δημόσιο αποχετευτικό δίκτυο. 

Προειδοποίηση:
Υγρό: H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H315 Προκαλεί 
ερεθισμό του δέρματος. H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της 
αναπνευστικής οδού. H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική 
αντίδραση. H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις.
P262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.  
P270 Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν. P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
Σκόνη: H372 Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή 
επανειλημμένη έκθεση H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H400 Πολύ 
τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 
P262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.  
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
Υγρό χημικής χάραξης: H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και 
οφθαλμικές βλάβες. 
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

Αποθήκευση: 
Αποθηκεύετε σε στεγνό και σκοτεινό χώρο, σε θερμοκρασία 5 °C έως 25 °C, 
σε ερμητικά κλειστό δοχείο.

Διάρκεια ζωής: 
2 έτη

Συσκευασία:
1 x 40 g σκόνης - βασικό χρώμα αριθ. 21
3 x 10 g σκόνης -επιπλέον χρώματα αριθ. 25, 27 και 45
1 x 26 g υγρού
1 x 14 g υγρού χημικής χάραξης EVICROL
30 σπάτουλες τριβής
1 μπλοκ χαρτιών τριβής
1 μεζούρες σκόνης

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 22.11.2017

EVICROL™

Ķīmiski cietējošs makro kompozīts 

Specifikācijas
Divkomponentu pildījuma kompozītmateriāls izturīgu estētisku pildījumu 
konstruēšanai. Pieejams četros krāsu toņos (pamattonis nr. 21 un trīs 
papildu toņi - 25, 27 un 45). Vielas sastāvu veido augsti molekulāru materiālu 
un caurspīdīgu neorganisku pildvielu kombinācija. Abu komponentu cieša 
sasaiste ar ķīmiskas saites palīdzību piešķir labas fiziski ķīmiskās īpašības, 
nodrošinot iespēju lietot materiālu dažādiem nolūkiem.

Indikācijas
EVICROL mehāniskās īpašības gandrīz līdzinās amalgamas īpašībām, 
tādējādi nodrošinot pamatoti plaša pielietojuma iespējas restaurējošās 
stomatoloģijas jomā. EVICROL visbiežāk izmanto pildījumu izgatavošanai 
III un V klases kavitātēm saskaņā ar Bleku (Black) (kontaktvirsmas kariess, 
priekšzobu, acu zobu un zoba kakla kariess). Turklāt EVICROL var izmantot 
priekšzobu stūru nolūšanas gadījumos (IV klase).

Kontrindikācijas
Nav piemērots indikācijām mutes distālajā daļā ar paaugstinātu slodzi.

Nevēlamās blakusparādības
Nav aprakstītas.

Maisīšanas attiecība 

Pēc tilpuma: 2 pilieni šķidruma + 2 kausiņi pulvera
Pēc svara: 0,5 ml šķidruma + 1,5 g pulvera

Lietošana
• Sagatavojiet materiālu, maisot pulveri ar šķidro sastāvdaļu uz maisāmā 

papīra gabala ar plastmasas, berzi radošas lāpstiņas palīdzību. Nav 
ieteicams maisīt ar metāla lāpstiņu, jo tā izraisa metāla eroziju, kas 
savukārt rada kompozīta iekrāsošanos. Pareizo maisīšanas attiecību 
iegūst, atmērot vienādā skaitā šķidruma pilienus un nolīdzinātas 
mērkarotes pulvera. Vairumā gadījumu sākumā izmanto 2 pilienus 
šķidruma un 2 nolīdzinātas mērkarotes pulvera. Svara attiecība ir 1,5 
g pulvera uz 0,5 g šķidruma. Sagatavotais maisījums ir līdzīgs pastai, 
samaisītā materiāla virsma ir nedaudz matēta, kad izņem maisīšanas 
lāpstiņu, materiāls viegli stiepjas. Lai samaisītu EVICROL devu, kas 
sagatavota ar 2 pilieniem, nepieciešamas 30-40 sekundes. Sagatavotais 
maisījums saglabā apstrādes stāvokli apmēram 1 minūti mutes 
temperatūrā. Pēc tam notiek sacietēšana (ideāli zem matricas), kas 
aizņem apmēram 2 minūtes. Ir nepieciešams neaiztikt pildījumu šī posma 
laikā un vēl 3 minūtes ilgi, ja iespējams, pirms uzsāk turpmākas pildījuma 
apstrādes procedūras. Kavitāte jāsagatavo parastajā veidā. Par labu nāk 
neliela emaljas virsmas pieslīpēšana, lai palielinātu kontaktvirsmu starp 
kompozītu un emalju.

• Zem pildījuma izmanto parastos materiālus: cinka fosfāta ADHESOR 
cementu vai ADHESOR CARBOFINE polikarboksilāta cementu kā 
kavitātes oderi zem EVICROL. Šajā nolūkā nedrīkst lietot cinka oksīda 
cementu ar eigenolu CARYOSAN. Oderei jāaizsargā visa atklātā dentīna 
virsmas zona. Pēc oderes sacietēšanas emaljas malas jākodina ar 
EVICROL kodināšanas šķidrumu (iekļauts iepakojumā), kas jāizmanto ar 
kokvilnas aplikatoru un jāatstāj iedarboties 60 sekundes. Efektīva emaljas 
kodināšana ir svarīgs priekšnosacījums EVICROL pildījuma mikroretences 
savienojumam ar emalju. Praksē veiksmīga kodināšana parādās kā 
matēta emaljas virsma. Dažos gadījumos, kad emalja ir īpaši rezistenta, 
kodināšana jāveic atkārtoti. No kodināšanas šķīduma atbrīvojas, veicot 
rūpīgu skalošanu ar ūdeni (10-20 sekundes).

• Pēc nožāvēšanas piepildiet kavitāti ar EVICROL, lietojot to ar uzviju. 
Visaugstākās kvalitātes pildījuma virsmu iespējams iegūt, sacietinot 
to zem celulozes acetāta strēmeles, piem., III klases kavitātes; zem 
polietilēna folijas (I klases kavitātes ar sakodiena slodzi) vai zem matricas 
(V un IV klases kavitātes). Foliju var noņemt 2 minūtes pēc cietināšanas, 
un turpmāku pildījuma apstrādi var veikt, lietojot urbi vēl pēc 3 minūtēm/
vai pulējot ar DEPURAL NEO pastu, kas sajaukta ar vazelīnu. Pareiza 
maisījuma lietošana apstrādes procedūrā ļauj iegūt drošu un paliekošu 
mikroretences savienojumu starp Evicrol un emalju.

Piezīme: 
nelietot tiešā pulpas tuvumā!

Atkritumu izmešana
Neizlietoto pulveri un tā iepakojumu var izmest kopā ar parastajiem 
darbavietas atkritumiem. Neizlietotā šķidruma pārpalikums ir jānogādā 
kompānijai, kas pilnvarota atkritumu iznīcināšanai, vai jānodod bīstamo 
atkritumu iznīcināšanas uzņēmumā. Neizlejiet šķidrumu parastajā 
notekūdeņu sistēmā!

Brīdinājums
Šķidrums: H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H315 Izraisa ādas 
kairinājumu. H335 Var izraisīt elpošanas sistēmas kairinājumu. H317 Var 
izraisīt alerģisku ādas reakciju. H411 Ļoti toksisks ūdens organismiem, var 
radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi.
P262 Nepieļaut iekļūšanu acīs, saskari ar ādu vai apģērbu. P270 Neēst, 
nedzert un nesmēķēt, lietojot šo izstrādājumu. P273 Nepieļaut nokļūšanu 
vidē.
Pulveris: H372 Ilgstoša vai atkārtota iedarbība var izraisīt orgānu (plaušu) 
bojājumus. H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H317 Var izraisīt 
alerģisku ādas reakciju. H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem. 
P262 Nepieļaut iekļūšanu acīs, saskari ar ādu vai apģērbu. P273 Nepieļaut 
nokļūšanu vidē.
Kodināšanas šķidrums: H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu 
bojājumus. 
P280 Lietot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsardzības/sejas 
aizsardzības līdzekļus.

Uzglabāšana 
Uzglabāt sausā un tumšā vietā 5°C līdz 25 °C temperatūrā cieši noslēgtā 
konteinerā.

Uzglabāšanas laiks 
2 gadi

EVICROL™

كومبوزيت معالج كيميائيا ذو حبيبات كبيرة

المواصفات:
مركب حشو مكون من عنصرين لبناء حشو تجميلي للمدى الطويل. متوافر بأربعة ألوان )اللون 

الأساسي رقم 21 وثلاثة ألوان إضافية - 25 و27 و45(. مواد المركب هي خليط من مواد جزيئية 
عالية التقنية ومواد حشو عضوية شفافة. الارتباط القوي لكل من العنصرين من خلال الربط 

الكيماوي كانت نتيجته مواصفات كيماوية فزيائية جيدة تسمح بإمكانيات استعمال في الأغراض 
المتعددة.

دواعي الاستخدام:
المواصفات الميكانيكية التي يتمتع بها إيفيكرول تصل تقريباً إلى مواصفات الملغمة التي يكون 

نتيجتها الأساسية إمكانيات واسعة للاستخدام في المجال الترميمي بطب الأسنان التعويضي. يستخدم 
إيفيكرول غالباً في صنع الحشوات من الفئة الثالثة والخامسة وفقاً للون الأسود )يوضع على سطح 

الاتصال في الأسنان القواطع والأنياب واعناق الأسنان(.  بخلاف ذلك يمكن استخدام إيفيكرول في 
حواف القواطع المكسورة )الفئة الرابعة(.

موانع الاستخدام: 
أعراض غير مناسبة في الجزء البعيد مع ضغط متزايد.

الأثار الجانبية: 
غير موصوفة.

نسبة الخلط: 
بالحجم: نقطتين من المحلول + معيارين من المسحوق

بالوزن: 0,5 مل من المحلول + 1,5 من المسحوق

الاستخدام:
•  قم بإعداد المادة من خلال خلط المسحوق مع العنصر السائل على لوحة خلط من الورق باستخدام 
ملوق من البلاستيك.  لا ينصح بإجراء الخلط بملوق معدني، لأن هذا يؤدي إلى التأكل الذي تكون 
نتيجته تلون المركب. من الممكن الوصول إلى نسب الخلط الصحيحة بقياس عدد نقاط السائل مع 

نفس عدد ملاعق المسحوق المستوية. في أغلب الحالات يتم البدأ بنقطتين من السائل ومعيارين 
مستويين من المسحوق.  وتكون نسبة الوزن 1,5 غم من المسحوق إلى 0,5 من السائل. الخليط 
المعد يتمتع بمواصفات المعجون، فسطح المادة المخلوطة يكون منطفئ اللمعة خفيفاً وعند نزع 
الملوق تكون المادة مطاطة بعض الشئ. لخلط  جرعة من إيفيكرول محضرة من نقطتين هناك 
حاجة إلى 30 - 40 ثانية. الخليط المحضر يظل صالحاً للاستخدام لمدة دقيقة تقريباً عند درجة 

حرارة الفم.  الصلابة )على سبيل المثال اسفل ماتركس( تتم فيما يلي وتستغرق دقيقتين تقريباً. من 
الضروري ترك الحشو للراحة خلال هذه الفترة وبعد ثلاث دقائق أخرين من الممكن بدأ العمل مرة 
أخرى للحشو. يتم إعداد فجوة السن بالأسلوب المعتاد. من المفضل شدف سطح المينا بعض الشئ 

لكي يتم تكبير مساحة الاتصال بين المركب والمينا. 
•  المواد السفلية للحشو مثل ملاط أدهيسورفوسفات الزنك أو ملاط أدهيسور كاربوفاين بولي 

كربوكسيلات تستخدم عامة كبطانة في الفجوة اسفل إيفيكرول. لا يجوز استخدام ملاط أيجينول 
بأكسيد الزنك كريوسان في هذا الغرض. يجب أن تحمي البطانة سائر سطح عاج السن! بعد ثبات 
البطانة ينبغي نمش المينا باستخدام سائل النمش إيفيكرول )يوجد في العبوة( والذي يمكن وضعه 
باستخدام قطعة من وبر القطن وتركه يقوم بتأثيره لمدة 60 ثانية. إن نمش المينا الفعال هو شرط 

أساسي لبقاء وجود حشو إيفيكرول على المينا. في الواقع العملي يظهر النمش الناجح من تغير 
سطح المينا إلى شكل غير لامع. في بعض الحالات التي تكون فيها المينا مقاومة للغاية يجب إعادة 

الإجراء. يمكن إزالة سائل النمش بواسطة الغسل الجيد بالماء )10 - 20 ثانية( 
•  عقب التجفيف قم بحشو الفجوة بكمية زائدة بعض الشئ من إيفيكرول. يمكن الحصول على أفضل 

جودة لسطح الحشو من خلال التجمد تحت شريط سبلون )اسيتات السليلوز( كما هو في فجوات 
الفئة الثالثة، أو تحت رقائق بوليثيلين )كما هو في فجوات الفئة الأولى مع الإنسداد( أو تحت 

الماتركيس )كما هو في فجوات الفئة الرابعة والخامسة(. يمكن إزالة الرقائق بعد دقيقتين من التجمد 
ومواصلة إجراء الحشو باستخدام محفز أسنان بعد 3 دقائق أخرى و/أو التلميع والصقل باستخدام 
“معجون ديبورال نيو” مخلوط مع الفازلين. الخيط المحضر بأسلوب عمل صحيح تكون نتيجته 

البقاء الجيد والدائم من خلال إندماج إيفيكرول مع المينا.

ملاحظة: 
لا يستخدم بالقرب من لب الأسنان.

التخلص من مواد القمامة:   
تخلص من المسحوق غير المستخدم وعبوته مع قمامة موقع العمل المعتادة. يتم نقل بقايا السائل غير 

المستعملة إلى شركة مصرح لها بالتخلص من مواد القمامة أو تخلص منها في وحدة حرق للقمامة 
الخطيرة. لا تسكب السائل في نظام الصرف العام. 

تحذير:
السائل: H319 يتسبب في إثارة هياج بالعين. H315 يتسبب في إثارة هياج الجلد. H335 قد يتسبب 

في إثارة الجهاز التنفسي. H317 قد يتسبب في رد فعل أرجي على الجلد. H411 سام جداَ على 
الأحياء المائية وله تأثير طويل المدى.

P262 تجنب وصوله إلى العين أو الجلد أو الملابس. P270 يحظر تناول المأكولات أوالمشروبات 
أو التدخين اثناء استخدام هذا المنتج. P273 تجنب انتشاره في البيئة

المسحوق: 372 يتسبب في الإضرار بالأعضاء )الرئتين( في حالة التعرض الطويل أو التعرض 
المتكرر للمنتج. H319 قد يتسبب في هياج العين. H317 قد يتسبب في رد فعل أرجي على الجلد. 

H400 له نأثير سام للغاية على الأحياء المائية. 
P262 تجنب وصوله إلى العين أو الجلد أو الملابس. P273 تجنب انتشاره في البيئة

سائل النمش: H314 يتسبب في حروق شديدة للجلد وكذلك في أضرار للعين. 
P280 ارتدي قفازات واقية/ملابس واقية/نظارة واقية/قناع واقي للوجه.

الحفظ: 
يحفظ في مكاناً جافاً بعيداً عن الضوء عند درجات حرارة مئوية من 5 درجات مئوية حتى 25 درجة 

في عبوة مغلقة جيداً.
 

الصلاحية: 
سنتين

العبوة:
1 × 40 غم مسحوق - اللون الأساسي رقم 21

3 × 10 غم - الألوان الإضافية رقم 25 و27 و45
1 × 26 غم سائل

1 × 14 غم إيفيكرول سائل نمش
30 ملوق للخلط

1 بلوك من ألواح الخلط الورقية
1 معيار لمعايرة المسحوق

تاريخ أخر مراجعة: 2017/11/22
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