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Die VITA Zahnfabrik hat eine weltweit einzigartige dentale Hybridkeramik entwickelt:
VITA ENAMIC ist die weltweit einzigartige zahnfarbene Hybridkeramik mit einer dualen Keramik-Polymer-
Netzwerkstruktur. Dieser spezielle Werkstoff kombiniert enorme Belastbarkeit mit hoher Elastizität und 
ermöglicht so die einfache, effiziente und präzise Herstellung von Zahnersatz.

Literatur siehe Rückseite

VITA ENAMIC – Ihre Vorteile:
• Schonende und substanzerhaltende Präparation, da  

Restaurationen sehr präzise und dünn ausschleifbar sind.7-12

• Breites Indikationsspektrum von Table tops bis  
Non-Prep Veneers.8,9,15

• Belastbarkeit und Elastizität nahezu identisch zum natürlichen 
Vorbild.1,4,5,6,14

• Hochästhetisch mit integriertem natürlichem Farbverlauf.13

• Antagonistenfreundlich und schmelzähnlich.14

• Besonders geeignet auf Implantaten, da das innovative Hybrid-
material Kaukräfte absorbiert.1,2,3,11
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VITA ENAMIC HT1

VITA ENAMIC HT multiColor2

VITA ENAMIC HT1

VITA ENAMIC HT multiColor2

VITA ENAMIC ST3

VITA ENAMIC ST3

VITA ENAMIC HT1

VITA ENAMIC HT multiColor2

Kontraindikation
• Brückenversorgungen
• Freiendversorgungen
• Parafunktion (z. B. Bruxismus)

1 hochtransluzentes Material
2 für besonders hohe ästhetische Anforderungen
3 super transluzente Variante mit ausgeprägtem 
  Chamäleoneffekt

Indikationsübersicht Material-Empfehlung

Front- und Seitenzahnkronen 
auf Implantaten

Front- und Seitenzahnkronen

Inlays / Onlays / Teilkronen

Table tops

Veneers
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Frontzahnkronen

Inzisal: mind. 1,0 mm

Zirkulär: mind. 0,8 mm

Seitenzahnkronen

Okklusal: mind. 1,0 mm

Zirkulär: mind. 0,8 mm

Inlays

Okklusal: mind. 1,0 mm

Isthmus- 

bereich: mind. 1,0 mm

Onlays 

Okklusal: mind. 1,0 mm

Table tops

Okklusal: mind. 1,0 mm

Veneers

Inzisal: mind. 0,3 mm

Labial: mind. 0,3 mm

Zervikal: mind. 0,2 mm

Um den klinischen Erfolg von Restaurationen aus VITA ENAMIC sicherzustellen, sind folgende  
Mindestschichtstärken einzuhalten:
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Varianten Chromazität 0M1 1M1 1M2 2M1 2M2 2M3 3M1 3M2 3M3 4M2

VITA ENAMIC ST
(Super Translucent)

mono- 
chromatisch

VITA ENAMIC HT
(High Translucent)

mono- 
chromatisch

VITA ENAMIC T
(Translucent)

mono- 
chromatisch

VITA ENAMIC HT
multiColor

(High Translucent)

multi- 
chromatisch

VITA ENAMIC ist farblich in das VITA SYSTEM 3D-MASTER integriert, das als einziges Zahnfarbsystem auf 
dem Markt alle drei Dimensionen von Farbe berücksichtigt und in ein systematisches Ordnungsprinzip zur 
Farbbestimmung und zur Farbreproduktion integriert.
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Ätzen Absprayen / Trocknen Bonding Applikation Befestigungskomposit
Lichthärtung
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Zahnsubstanz mit  
Phosporsäure-Gel 37%  
(z. B. VITA ADIVA 
TOOTH-ETCH) 20s ätzen.

Bondingsystem auf  
Zahnsubstanz applizieren  
(z. B. VITA ADIVA T-BOND). 
Bitte entsprechende Ge-
brauchsanleitung beachten!

Befestigung, z. B. mit 
VITA ADIVA F-CEM.

Ätzen Absprayen / Trocknen Silanisieren
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60s mit 5% Fluss-Säure ätzen  
(z. B. VITA ADIVA CERA ETCH).

Vollständiges Entfernen der Säure-
rückstände durch Absprayen 60s oder 
Reinigen im Ultraschallbad. 
Anschließend 20s trocknen.

Auf geätzte Flächen Silan  
(z. B. VITA ADIVA C-PRIME)  
applizieren. Vollständig  
verdunsten lassen.

Details siehe VITA ENAMIC Verarbeitungsanleitung, Druck-Nr. 1982
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Adhäsivtechnik Befestigungskomposit Krone Inlay/Onlay/Teilkrone/Table Top Veneer

Konventionell mit
Adhäsivsystem

Befestigungskomposit mit 
Adhäsivsystem:
z. B. VITA ADIVA F-CEM mit 
VITA ADIVA T-BOND

Selbstadhäsiv Selbstadhäsives 
Befestigungskomposit:
z.B. VITA ADIVA S-CEM

— —

Weitere empfohlene Befestigungssysteme
• Variolink Esthetic (Ivoclar Vivadent), Vitique (DMG)
• NX3 (KerrHawe), Calibra Ceram (DENTSPLY), RelyX Ultimate (3M ESPE), Bifix QM (VOCO)
• PANAVIA F2.0/PANAVIA V5 (Kuraray), DuoCem (Coltène/Whaledent)
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Polishing Tutorial, siehe nächste Seite

Manuelle Nachbearbeitung
Es sind ausschließlich diamantierte Schleifwerkzeuge bzw. spezielle Polierkörper zu verwenden.  
Die intraorale Nachbearbeitung ist mit geringer Druckanwendung und möglichst nass durchzuführen.
Für die Politur wurden spezielle 2-stufige Poliersortimente für die extra- und intraorale Anwendung  
entwickelt. Mit diesen lässt sich eine erfolgreiche Hochglanzpolitur durchführen:

VITA ENAMIC Polishing Set clinical
1st step: Vorpolitur  7.000 - 10.000 min-1

2nd step: Hochglanz  5.000 - 8.000 min-1

VITA ENAMIC Polishing Set technical
1st step: Vorpolitur  7.000 - 10.000 min-1

2nd step: Hochglanz  5.000 - 8.000 min-1

Für die finale Hochglanzpolitur kann zusätzlich noch ein Ziegenhaarbürstchen mit Diamantpolierpaste  
verwendet werden. Anschließend mit trockenem Baumwollschwabbel nachpolieren.
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Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/ 562-0 · Fax +49 (0) 7761/ 562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/ 562-222 · Fax +49 (0) 7761/ 562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com

facebook.com/vita.zahnfabrik
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